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ART. 1 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 1.1 Generalita
L'lmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel
presente Disciplinare tecnico e di quanto altro prescritto nei documenti di
progetto.
Nell'esecuzione dei lavori I''mpresa € altresi obbligata ad osservare ed a far
osservare dal proprio personale tutte le norme anfinfortunistiche e sulla
sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.
L'lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa,
sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta
osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 1.2 Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori
L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pivu
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal
programma di avanzamento lavori e nel termine confrattuale, purché
ess0, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.
Tuttavia, I"’Amministrazione ha diritto di prescrivere |'esecuzione ed |l
compimento di determinati lavori enfro un ragionevole termine, anche in
difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'Impresa
possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L'lmpresa dovrda provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere
pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito
temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle
condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono

inglobati nei prezzi di elenco.

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 5
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Art. 1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell'lmpresa
Qualora l'lmpresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del
Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni
eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a
quelli previsti od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le
opere cosi come eseguite, I'lmpresa non avra diritto ad alcun aumento dei
prezzi e comungue ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che
possano derivare allAmministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni
suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste.
Art. 1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'lmpresa dovrd provvedere
a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione
boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno
indicati dalla Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri
per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine
occorrenti, compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la
sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuitd
delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee
telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico delllmpresa gli oneri per il reperimento e per le indennita
relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle
attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e

dei materiali di risulta.

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 6
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ART. 2

Art. 2.1

Art. 2.2

Art. 2.3

MANUTENZIONE DEL CANALE

Generalita
| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di
manutenzione straordinaria delle sponde di corsi d'acqua e comprendono,
in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e
riprofilatura delle scarpate.
| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei
disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla
Direzione Lavori. L'Impresa dovrd assolutamente evitare che il materiale
rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato
dalla corrente.

Decespugliamento
| lavori di decespugliamento andranno eseguiti siac a mano che mediante
I'utilizzo di mezzi meccanici, dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali,
a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli
arbusti e gli alberelli il cui fronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se
necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una
sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le
piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrd poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area
dilavoro e bruciata o portata arifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra
opportunamente regolarizzato.

Disboscamento
| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata

presenza di piante con diamefro del fronco superiore a 15 cm e

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 7
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comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi
abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, sramati, ridofti in astoni di
lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dalla Direzione Lavori. |
materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovrda porre Ia massima
aftenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose;
I'Impresa &€ comungue pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'lmpresa dovra alfresi usare ogni
precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti,
specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori.

Art. 2.4 Riprofilatura delle sponde: modalita esecutive
La riprofilatura delle sponde andrd eseguita nei fratti di fiume indicati sugli
elaborati di progetto e comprenderd, dopo tutte le operazioni necessarie
per l'eliminazione degli arbusti e degli alberi, lo scotico della superficie
esistente per uno spessore minimo di 20 cm, l'estirpazione dei ceppi e degli
apparati radicali, il riempimento delle buche prodottesi, la riprofilatura
della scarpata secondo le indicazioni di progetto e l'inerbimento delle
superfici.
| lavori dovranno garantire l'eliminazione completa, oltre che della
vegetazione, anche di tutti gli apparati radicali, in modo da ridurre al
minimo la possibilitd di crescita di nuove piante.
L'inerbimento delle scarpate, una volta riempite le buche lasciate dai
ceppi e regolarizzata e riprofilata la sponde, sard realizzato mediante la
tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al
sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno, irrorata

a forte pressione mediante idroseminatrice. Per la tipologia ed |l
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quantitativo di sementi da utilizzare, nonché per tutte le specifiche in
genere si veda quanto riportato nel capitolo relativo alle opere in verde.
Tutto iI materiale di risulta proveniente dalle operazioni sopra richiomate
andra allontanato dall'area di cantiere e trasportato a rifiuto in discarica o
in apposito sito indicato dalla Direzione Lavori.

Art. 2.5 Riprofilatura delle sponde: prove di accettazione e controllo
Come meglio dettagliato nel capitolo relativo alla opere in verde, al
momento del collaudo la colire erbosa dovra risultare totalmente
attecchita per tutta la superficie interessata dallintervento e non dovra
risultare presente alcun fipo di vegetazione infestante o comunque diversa
da quanto seminato.
Qualora, in sede di collaudo, non si presentassero tali condizioni, I'Impresa
dovra provvedere, a sue cure e spese, a quanto necessario per oftenere le
prescrizioni di cui sopra.

In caso conftrario I'opera non verrd accettata.
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ART. 3 MOVIMENTI TERRA: SCAVI

Art. 3.1 Generalita
Le tipologie di scavo sono individuate nel seguito.
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si infende quello occorrente per lo
spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la
regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di materiali in alveo
ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che
permetfta limpiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di
rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico delllmpresa. Saranno
pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si frovino al di
softo del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri
sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di
softo del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo
andrd eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In
quest'ultimo caso, sara onere delllmpresa provvedere a rendere il terreno
scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo
previsto.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i
tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotfto il fondo
alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le
berme delle difese spondali in massi.
Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterd vuoto

dovrd essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
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delllmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

Art. 3.2 Modalita esecutive
L'lmpresa eseguird tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia
a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato,
tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profonditd secondo quanto indicato nei disegni
esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi,
senza autorizzazione scritta  della Direzione Lavori, non saranno
contabilizzati agli effetti del pagamento.
Allinizio dei lavori, I'mpresa dovra provvedere, ove necessario, alla
rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a
rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condofti in modo da non sconnettere e
danneggiare il materiale dimposta. L'impresa prenderd inoltre tutte le
precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterd in
afto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle
opere e sard obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sard 'unica responsabile
per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti
delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e
per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sard a totale carico
delllmpresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura
degli scavi ed il loro rinterro, che poftfra essere effettuato solo dopo

I'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalitd da questa
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eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in
queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno
essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di
danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero sfogo e
corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra
a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di
acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, la D.L. avra la facolta

di ordinare, se lo riterrad opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.
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ART. 4 MOVIMENTI TERRA: FORMALZIONE DI RILEVATI

Art. 4.1 Caratteristiche dei materiali
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006,
le terre preferibilmente da utilizzare saranno le argille sabbiose (classe Ab), i
limi sabbiosi (classe A4) e le ghiaie miste a sabbia ed argilla (classi A2-4 e
A2-6); le terre appartenenti alle classi A4 e Aé6 dovranno avere un
contenuto minimo di sabbia pari al 15%, mentre quelle delle classi A2-4 e
A2-6 dovranno avere un contenuto di argilla compreso fra il 20% ed il 30%.
Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.
Il materiale posto in opera dovrd avere valori del peso in volume allo stato
secco pari al 95% del peso di volume secco ottenuto nella prova di
compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente
umiditd dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dellumidita ottimale
ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la
percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta costante con una
tolleranza di +/- 1%.

Art. 4.2 Modalita esecutive
Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sard necessario preparare il
terreno di posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli
apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o,
qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di
opportuni gradoni di immorsamento.
Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettual
riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del
rievato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore
degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero

di passate.
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Sempre ai disegni di progetto si dovrd fare riferimento per le caratteristiche
dimensionali e dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di
servizio o della strada sulla testa arginale.

Art. 4.3 Prove di accettazione e controllo
Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. procederd al prelievo di campioni di
terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza
alle prescrizioni di progetto.
| campioni di terreno prelevati saranno innanzi tutto classificati: sara
individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni campione,
verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolar modo il limite liquido e
lindice di plasticita), lindice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove
necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum
Proctor.
L'impresa dovra provvedere alla posa in opera di una opportuna
sfrumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette
condizioni di lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la
posa di assistimeftri superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sard
inoltre possibile controllare I grado di assestamento, l'esistenza di
spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati
argillosi, 'andamento del moto di filtrazione.
Se le prove relative allo stato di compattazione del rievato non dovessero
dare esito soddisfacente, I'lmpresa € tenuta a ripetere la compressione dei
rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.
Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le
prove a campo sono a carico dell'lmpresa
L'lmpresa e obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai
rievati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste

dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e
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battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con
riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le
dimensioni prescritte dai disegni progettuali.

Qualora la costruzione del rlevato dovesse venire sospesa, I''mpresa dovra
provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire faciimente
le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel
rievato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove

materie con quelle gid posate.
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ART. 5

Art. 5.1

b)

DEMOLIZIONI

Generalita
Ove sia necessario, I''mpresa € obbligata ad accertare con la massima
cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo
complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la naturg, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.
L'lmpresa potrd intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di
cuiall'art. da 71 a 76 del D.P.R. gennaio 1956 n. 164 con mezzi che crederd
piU opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni
responsabilitd civile e penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione
dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi
di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I''mpresa dovra osservare le
seguenti prescrizioni:
il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e
pratica specifiche, sia per I'esecuzione materiale dei lavori, che per la
individuazione immediata di condizioni di pericolo;
I'attivitd del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un
dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrd essere guidato e sorvegliato
da un caposquadra;
i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere
impiegati qualora la stabilitd delle strutture non lo consentisse;
si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di

escavatori o gru semoventi.
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Art. 5.2

Modalita esecutive
La zona interessata dai lavori dovrd essere delimitata con particolare curag;
in corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune
opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni
agli impianti di elettricita, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a
tal fine I''mpresa dovrd prendere direttamente accordi con le rispettive
Societd ed Enti eroganti.
E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che
non venga convogliato in appositi canali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi
possano cadere accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale
dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi
dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere
inclinato cosi da limitare la velocitd di uscita dei materiali.
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire iI canale
andranno calati a ferra con mezzi idonei e con particolare cura.
L'lmpresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi € non, che interessano
l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dalla
Direzione Lavori.
I materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrd essere
trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrd essere
trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nelllambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite alfre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovrd essere ricostruito e rimesso in ripristino

dall'lmpresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
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Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati

conglomerati con armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).
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ART. 6 GEOSINTETICI

Art. 6.1 Geotessili in tessuto non tessuto: generalita
| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro
per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in
posto, con funzione di drenaggio, per migliorare le caratteristiche di
portanza dei terreni di fondazione o per proteggere i manti impermeabili.
| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di
progetto o dalla Direzione Lavori.

Art. 6.2 Geotessili in tessuto non tessuto: caratteristiche dei materiali
I geotessie sard composto da fibre sintetiche in poliestere o in
polipropilene, in filamenti continui, coesionate mediante sgugliatura
meccanica senza impiego di collanti o frattamenti termici, o aggiunta di
componenti chimici.
| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5.30 metri. In relazione
alle esigenze esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in
opera geotessili di peso non inferiore a 3.0 N/m2 (300 g/m?) non inferiore a
5.0 N/m?2 (500 g/m?2). In funzione del peso unitario, i geotessili dovranno

presentare le seguenti caratteristiche:

peso unitario spessore resistenza a trazione allungamento a rottura
N/m?2 mm kN/m %
>3 > 2 >9 > 50
>5 > 4 >15 > 50

Per I'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessufi
non tessuti di peso unitario inferiore.

La superficie del geotessile dovrd essere rugosa ed in grado di garantire un
buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile dovrd essere inalterabile a

contaftto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile,
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inattaccabile dai  microrganismi e dovrad avere ottima stabilitd
dimensionale.

Art. 6.3 Geotessili in tessuto non tessuto: modalita esecutive
Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o
sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre
lacerazioni.
| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul
bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. |l
fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza dei bordi
longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza
di 1.50 metri, a distanza di 1T metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, I'lmpresa dovrad impiegare
apposito mezzo natante e saranno a suo carico gli oneri per il materiale di
zavorratura.

Art. 6.4 Geotessili in tessuto non tessuto: prove di accettazione e controllo
L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrd presentare alla D.L. i certificati
rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e
la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni
progettuali.

Art. 6.5 Manti impermeabili in PVC: generalita
I manti impermeabili in PVC saranno ufilizzati laddove risulti necessario
assicurare la tenuta idraulica contfro le infiltrazioni d'acqua o la
percolazione di inquinanti nel terreno.
| manti andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di
progetto o dalla Direzione Lavori.

Art. 6.6 Manti impermeabili in PVC: caratteristiche dei materiali
I manto impermeabile sintetico dovra essere in pvc plastificato, spalmato,
armato in velo di vetro, di spessore 1,5 mm, ottenuto in monostrato

mediante procedimento di spalmatura direfta sulle due facce
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dell'armatura. Il manto dovrd presentare le seguenti caratteristiche:

«  Massa: 1,9 kg/m?;

» Carico diroftura unitario: 10 N/mm?2;

e Allungamento a rottura: 240%

 Deformazione dopo ciclo termico: 0,0%;

* Indice di protezione confro l'incendio: classe 5.2

» Claosse di fuoco: classe B2;

e carico dirottura a trazione (UNI 8202): 300/200 N/5 cm

Art. 6.7 Manti impermeabili in PVC: modalita esecutive
Il terreno di posa dovrd essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o
sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre
lacerazioni.
| teli impermeabili andranno posati a secco su di un supporto in tessuto non
tessuto di peso non inferiore a 500 g/m?, con sovrapposizione minima di 8
cm, e poi saldati per termo-fusione dei sormonti mediante apporto di aria
calda.

Art. 6.8 Manti impermeabili in PVC: prove di accettazione e controllo
L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrd presentare alla D.L. i certificafi
rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e
la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni
progeftuali. Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. verificherd comunque la
rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di
materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove di
controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per
quantita globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non

rispetteranno i limiti prescritti, iI materiale cui la prova si riferisce verra
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scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti
appositi verbali firmati in contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali
verbali, I'opera non potra essere collaudata.
Art. 6.9 Georeti tridimensionali antierosione: generalita
Le georeti tridimensionali anfierosione verranno utilizzate sulle scarpate
arginali con lo scopo di favorire l'attecchimento e lo sviluppo della
vegetazione erbacea, consentendo cosi di ridurre l'effetto dell'azione
erosiva della corrente o delle precipitazioni.
Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di
progetto o dalla Direzione Lavori.
Art. 6.10 Georeti tridimensionali antierosione: caratteristiche dei materiali
La georete sard costituita da una stuoia fridimensionale in nylon.
La stuoia dovra essere costituita da monofilamenti in  poliammide
termosaldati fra loro nei punti di contatto, formando una stuoia a struttura
aperta con il 95% di spazi vuoti. Il polimero di cui € composta la georete
dovrd avere una temperatura di fusione > 200 °C ed una densita di 25
kg/ma3.
La georete dovrd presentare le seguenti caratteristiche:
« densita areica :0.41 kg/m?2
» resistenza a frazione: = 2.3 kN/m
e spessore minimo: 20 mm
» diametro del flamento: 2 0.57 mm.
La georete dovrd avere bassa infiammabilita e bassa produzione di fumo;
dovrd inoltre essere imputrescibile ed atossica.
Art. 6.11 Georeti tridimensionali antierosione: modalita esecutive
Il terreno di posa dovrd essere livellato e liberato da vegetazione, radici,

pietre e in generale oggetti appuntiti o sporgenti.
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Prima di procedere alla posa sard necessario creare al piede e in testa al
pendio delle trincee di ancoraggio, di profonditd non inferiore a 30 cm. La
georete dovrd poi essere fissata in una delle due trincee con 1 picchetto
per metro e potra essere stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o
viceversa; dovra essere posata nel senso della corrente con una
sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di valle di 15
cm. La fascia di sovrapposizione dovra essere fissata con 1 picchetto per
metro, mentre dovranno essere previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi
per metro quadrato di superficie: il numero di picchetti intermedi dovra
essere portato ad una densitd di 1 picchetto per metro quadrato in
condizioni particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi dovranno essere fissafi
con 1 picchetto per metro.

Art. 6.12 Georetli tridimensionali antierosione: prove di accettazione e controllo
L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrd presentare alla D.L. i certificafi
rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e
la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni
progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. verificherd comunque la
rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di
materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove di
conftrollo ogni 100 metri quadrati di telo da posare. Se i risultati delle prove
di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si
riferisce verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti
appositi verbali firmati in contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali

verbali, l'opera non potrd essere collaudata.
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ART. 7 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Art. 7.1 Generadlita
L'Appaltatore dovrd attenersi, per I'esecuzione delle opere in calcestruzzo,
al Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero
delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008 e smi.
La composizione della miscela del calcestruzzo sard basata sui risultati di
prove di laboratorio eseguite a cura dellAppaltatore e sotto la sua
responsabilitd. L'Appaltatore & tenuto a sottoporre preventivamente alla
approvazione della Direzione Lavori la composizione degli impasti ed a
concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni necessarie
che, comunque, non pofranno costituire motivo per I'Appaltatore di
richiesta di variazioni del corrispettivo.

Art. 7.2 Calcestruzzo : caratteristiche dei materiali
Aggregati
Gli aggregati saranno costituiti da aggregati fini (sabbia) con dimensione
massima dei grani non superiore a 5 mm e da aggregati grossi con
dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione massima degli aggregati
grossi sara quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi. Gli
aggregati per i calcestruzzi e le malte dovranno rispondere alle
caratteristiche fissate nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni”,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008 e smi.
L'aggregato fine dovrd essere costfituito da sabbia naturale
opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose. L'aggregato
grosso dovrd essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente
dalla frantumazione di adatto materiale roccioso. In ogni caso tutti gli
aggregati forniti dall'Appaltatore saranno soggetti all'approvazione della
Direzione Lavori che potrd sottoporli a spese dellAppaltatore a tutte le

prove che riterrd opportune.
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Cemento

II cemento sard sottoposto a cura e spese dell Appaltatore alle prove di
accettazione stabilite dalle Norme di Legge sui leganti idraulici, che
dovranno rispondere alle caratteristiche fissate nel Testo Unico "Norme
tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con
D.M. 14 gennaio 2008 e smi.

Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrd adottare iI cemento
Portland o Pozzolanico tipo R325 o R425, a seconda delle indicazioni
riportate sugli elaborati di progetto. Il dosaggio di cemento dovra essere
fatto a peso. Non sard permesso mescolare fra di loro diversi tipi di
cemento e per ciascuna struttura si dovra impiegare un unico tipo di
cemento. La conservazione del cemento sciolto avverra in appositi sili. |l
cemento in sacchi sara custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in
ogni caso il cemento non potra restare in deposito piu di 90 giorni. Ogni 4
mesi si effettuerd lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Acqua

L'acqua di impasto dovrd essere dolce, limpida e non contenere tracce di
cloruri o solfati né sostanze organiche od oli minerali che possano
compromettere la presa e lindurimento del calcestruzzo o diminuirne le
caratteristiche di resistenza, impermeabilita e durabilita.

Materiali per giunti

E previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giuntate e fra riprese
di getti in calcestruzzo, I'impiego di nastriin PVC o in gomma o in lamierino,
che dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove
necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con
speciali mastici e collanti. Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono
indicate sui disegni: le giunzioni sono readlizzate mediante incollaggio,

vulcanizzazione o sigillatura a caldo. La esecuzione di tali giunzioni dovra
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essere approvata dalla Direzione Lavori. Le superfici di contaftto dei
materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce.
Additivi
Allo scopo di modificare le proprietad del calcestruzzo in modo tale da
migliorare e rendere piu facile ed economica la sua posa in operaq,
rendere le sue prestazioni piu adatte allopera da eseguire, migliorare la
sua durabilita, verra fatto uso di adatti additivi
Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: fluidificanti,
acceleranti di presaq; ritardanti di presa;
superfluidificanti/impermeabilizzanti.
Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della
Direzione Lavori, seguendo le istruzioni della casa produttrice per quanto
riguarda dosature e modalitd d'impiego. Gli additivi dovranno essere
conformi alla norma UNI EN 934-2. Il produttore di additivi deve esibire:

» risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la
dose dell'additivo da usarsi;

» prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformitd del prodotto
alle vigenti disposizioni.
Il produttore dovrd inoltre garantire la qualitd e la costanza di
caratteristiche dei prodotti finiti. || produttore di additivi dovrd mettere a
disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati
nellimpiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici
connessi allimpiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle
opere. Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli
plastici o liquidi potranno essere dosati in peso od in volume con un limite
di tolleranza del 3% sul peso effettivo. Sono esclusi additivi contenenti

cloruri.
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Fluidificanti: al fine di migliorare la lavorabilitd a pari contenuto d'acqua si
fard impiego di additivo fluidificante. L'impasto di calcestruzzo cosi
ottenuto avrd le seguenti caratteristiche:

» q paritd di rapporto a/c dovrda produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.
Questa caratteristica verra determinata secondo il metodo UNI 7163-72,
appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 - 3
cm;

= per valori di slump da 20 a 25 cm dovrd presentare un bleeding (quantita
di acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?;

= il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovra

ridursi piu del 50% (a temperatura ambiente di circa 20 °C).
Acceleranti di presa: per I'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella
prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui € richiesto uno sviluppo di
resistenza molto elevato specialmente alle brevi stagionature, si fara
impiego di additivi acceleranti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi
ottenuto avrad le seguenti caratteristiche:

» q paritd di rapporto a/c dovrda produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.
Questa caraftteristica verra determinata secondo il metodo UNI 7163-72,
appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 - 3
cm;

= per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantitd

di acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?2.
Ritardanti di presa: per I'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti
in climi caldi, per lunghi trasporti, per calcestruzzo pompato e in genere
nelle situazioni in cui & richiesta una lunga durata della lavorabilitd, si fard
impiego di ritardanti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avrd
le seguenti caratteristiche:

» q paritd di rapporto a/c dovrd produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm.

Questa caratteristica verrad determinata secondo il metodo UNI 7163-72,
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appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 - 3
cm;

= per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantitd
di acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm?;

= | valore dello slump dopo un'‘ora di frasporto in autobetoniera a
temperatura ambiente non dovra ridursi di piu di 2 cm.

Superfluidificanti ed impermeabilizzanti: il calcestruzzo destinato a strutture
che in relazione alle condizioni di esercizio debbano risultare impermeabili,
dovra:

» presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilitd inferiore a 107 cm/s e
dell’ordine di 1012 cm/s a tempo infinito;

» risultare di elevata lavorabilitd, cosi da oftenere getti compatti e privi di
porositd microscopica;

» presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la
presenza di strati di calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto porosi e
permeabili.
| requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando addifivi
superfluidificanti dei calcestruzzi atti a conferire all'impasto con rapporto
a/c 0.42-0.44 le seguenti caratteristiche: bleeding bassissimo, oftime
resistenze meccaniche, elevata durabilitd e basso ritiro, otftenuti
aggiungendo ad un normale impasto di cemento un superfluidificante tale
da conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno slump
20 cm (in termini di cono di Abrams). Il rapporto a/c deve essere 0.42 — 0.44
in modo tale da conferire una perfetta impermeabilitd del getto (tale
rapporto, come al punto precedente, deve permettere una messa in
opera oftimale). Lavorabilitd di 1 ora alla temperatura di 20 °C ; in termini di

slump dopo un'ora il valore dello slump non dovra ridursi piv del 50%.
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Bleeding (quantitd d'acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05
cm3/cm? in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti
d'acqua e pertanto porosi e permeabili.
Classificazione dei calcestruzzi
II calcestruzzo per getti in opera e classificato in base alla resistenza
caratteristica a compressione su cubi a 28 giorni di stagionatura, secondo
le indicazione contenute nel Testo Unico "Norme tecniche per le
costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio
2008 e smi. Per le classi di esposizione e di durabilita si fara riferimento alle
norme UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006.
La granulometria  dellimpasto  di  calcestruzzo  dovra  essere
preventivamente softoposta all'approvazione della Direzione Lavori e
studiata in modo tale da ottenere la resistenza prescritta. Il rapporto
acqua-cemento sard oggetto di una serie di prove preventive che
I'Appaltatore svolgerd sotto il controllo della Direzione Lavori. | rapporti
fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tuttii lavori.. Lo slump
approvato dalla Direzione Lavori sara costantemente conftrollato durante |l
corso dei lavori e potrd variare a discrezione della Direzione Lavori per
migliorare la qualitd dei calcestruzzi.

Art. 7.3 Calcestruzzo : modalita esecutive
Impianto di betonaggio
L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con
l'impiego di dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un
accurato controllo della quantitd dei componenti. | componenti
dellimpasto (cemento, aggregati, acqua e additivi), debbono poter
essere misurati a peso. E ammessa anche la misurazione a volume
dellacqua e degli additivi solo per le opere di minore importanza e ad

insindacabile giudizio della Direzione Lavori. | dispositivi di misura del
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cemento, dellacqua, degli additivi e delle varie classi degli aggregati
(sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di
tipo individuale. Solo quando approvato dalla Direzione Lavori, i disposifivi
di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con
successione addizionale). | depositi degli aggregati per gli impianti di
betonaggio devono essere separati per ogni tipo di aggregato.
Confezionamento del calcestruzzo

II confezionamento dovrd essere eseguito con idonee modalitd in modo
da ottenere un impasto di consistenza omogenea e di buona lavorabilita.
Gli aggregatfi saranno introdotti nelle betoniere tutti
contemporaneamente, I'acqua sara intfrodotta in modo che il suo tempo
di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.

Il tempo di mescolamento non sard mai inferiore a 60" dal momento in cui
tutti i materiali sono stati introdotti, per betoniere fino a 1 m3. Per betoniere
superiori si prolungherd il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3
addizionale. La betoniera non dovrd essere caricata oltre la sua capacita
nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere accuratamente
vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovra essere frasportato
diretftamente al luogo di impiego e ivi posto in opera. Limpasto con
autobetoniere dovra essere portato a termine alla velocitd di rotazione
oftimale per l'impasto.

Trasporto del calcestruzzo

Il frasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona
del getto deve avvenire mediante sistemi che evitino separazione e
perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del
calcestruzzo. Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. |
veicoli per il frasporto del calcestruzzo devono essere provvisti di dispositivo
di agitazione. La capacitd dei veicoli dovrd essere uguale o un multiplo

intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella
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distribuzione. Gli organi di scarico saranno tali da poter confrollare la
velocitd e la quantita del getto; inolire nelle fasi di scarico la massima
altezza di caduta libera del getto ammessa sard inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sara rivolta al confrollo delle perdite di acqua per
evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo
scopo si controllerd la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con
prelievi periodici a giudizio della Direzione Lavori. Il calcestruzzo poftra
essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale
deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed
evitare lintasamento dei tubi e la segregazione degli aggregati. La
tubazione di adduzione dovra essere piazzata in modo da evitare il piu
possibile l'ulteriore movimento del calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi
che si verificassero nella messa a punto dellimpianto di pompaggio, anche
dopo l'approvazione della Direzione Lavori, sono a carico dell' Appaltatore
che ne resta responsabile a tutti gli effetti.

Getto del calcestruzzo

L'Appaltatore & tenuto ad informare la Direzione Lavori dell'esecuzione dei
getti e potrd procedere nelloperazione solo previa ispezione ed
autorizzazione della Direzione Lavori ed in presenza di un rappresentante
della stessa. Inoltre dovrd provvedere a che tutta I'attrezzatura sia
sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza
interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza
dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro
notturno sard particolarmente curata lilluminazione, specie per il controllo
del getto in casseforme strette e profonde. L'impianto di illuminazione
necessario sara a carico dell' Appaltatore.

Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo dovranno
essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno

approvate previamente dalla Direzione Lavori.
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Temperatura di getto

Non si dovrd procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua
temperatura sia superiore a 28 °C oppure inferiore a 4 °C. Se la
temperatura ambiente fosse inferiore a 4 °C quella dellimpasto dovra
essere superiore ai 10 °C.

Durante la stagione calda sard permesso raffreddare convenientemente
gli aggregati e 'acqua mentfre durante la stagione fredda si potranno
riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di 40 °C e non oltre
per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo
scopo devono essere approvati dalla Direzione Lavori. Il costo relativo al
raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sard completamente a
carico dellAppaltatore. In ogni caso € vietata l'esecuzione di getti
all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -5 °C.
Esecuzione del getto

Il calcestruzzo sard gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni
strato sard opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.
L'Appaltatore non potrd eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita
autorizzazione della Direzione Lavori. Qualora i getti debbano eseguirsi in
presenza d'acqua, I'Appaltatore dovrd provvedere, a sua cura e spese, ad
aftuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle
stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di
pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa.

Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sard
interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di
costruzione, d'accordo con la Direzione Lavori. In nessun caso saranno
ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci.

Vibratura dei getti

Il calcestruzzo sard steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori

ad immersione. Il tempo e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto
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saranno approvati dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di
calcestruzzo. La vibratura dovrad essere effettuata  immergendo
verticalmente il vibratore che dovrd penetrare in ogni punto per almeno 10
cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente,
vibrandolo. In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di
calcestruzzo non sara minore di 3 minuti. In ogni caso la vibratura dovra
essere inferrotta prima di provocare la segregazione degli aggregati.
L'Appaltatore e tenuto a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000
giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare
alla casseforme).

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico minore o uguale
a 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni contrarie della Direzione
Lavori; le difficolta di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte
dell'Appaltatore, a richieste di maggiori remunerazioni o giustificazioni per
eventuali ritardi. L'Appaltatore dovrd adottare cure particolari per i getti e
la vibratura dei calcestruzzi di strutture a contatto con i liquidi (come
serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la
impermeabilitd degli stessi.

Giunti di costruzione nei getti

Nei limiti del possibile bisognerd evitare le riprese di getto.

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in
calcestruzzo semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori. In particolare & fatto
esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio
platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per necessita
strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico
siano prive di riprese. In particolare potrd essere richiesto che il getto dei
basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito senza soluzioni

di continuita, in modo da evitare le riprese di getfto, senza che per tale
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fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell' Appaltatore.
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerd, prima di versare lo
strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e
stendervi uno strato di 1 o 2 cm di malta formata dal medesimo impasto
della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli aggregati
grossi.
Giunti di dilatazione
Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei
disegni. La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovra
essere resa regolare in modo da mantenere un interspazio costante,
uniforme e pulito per tutta l'estensione del giunto.
Protezione del getto
Dopo avvenuto il getto & necessario che il calcestruzzo sia mantenuto
umido per almeno 8 giorni e protetto dall'azione del sole, del vento secco,
dellacqua e delle scosse meccaniche. | metodi di protezione del getto
che assicurino i mantenimento delle condizioni richieste per la
stagionatura saranno di responsabilitad  dell Appaltatore  ma  soggetti
allapprovazione della Direzione Lavori. Per i getti di calcestruzzo da
eseqguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari
precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti del gelo. E escluso di
norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre
dovranno essere invece adottate le seguenti disposizioni:

* |'‘acqua di impasto dovrd essere riscaldata a 60 °C con i mezzi ritenuti pivu
idonei allo scopo;

» ['infroduzione d'acqua a 60 °C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte
che il cemento e gli aggregati siano ad una temperatura superiore a 0 °C
e tenuto conto dei dosaggi, dovrad permettere di avere all'uscita un

impasto ad una temperatura compresa fra 10 - 15 °C;
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» nel caso diriscaldamento delllacqua e degli aggregati, questi non devono
superare i 40 °C sia per I'acqua sia per gli aggregati;

» |le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle
betoniere, a mezzo di termometri.
Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura dopo il getto
scende al di softo di - 5 °C, con coperture in teli impermeabili e riscaldatori
a vapore o ad aria calda umidificata. In questo caso sard riconosciuto un
prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato.
Finitura delle superfici del calcestruzzo
Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno
funzioni idrauliche, dovranno essere particolarmente curate le proporzioni
degliimpasti e le modalita del getto. Dovrd essere escluso un aumento del
rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilita
necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti. La posa in
opera dovrd essere molto curata ed il getto dellimpasto nel cassero
effettuato a piccoli quantitativi. La vibratura dovrd essere ininterrotta per
tutta la durata del getto. In particolare dovrd essere curato |l
distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle casseforme.
In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi
caratteristiche di valutazione realizzate sulla base delle indicazioni dei
disegni. Tutte le irregolaritd superficiali continue saranno rilevate con
righello di 1,50 m. Tutti i difetti riscontrati verranno eliminati non appena
disarmate le casseforme, dopo lispezione della Direzione Lavori. La
definizione di ciascuna classe di finitura € la seguente:

= F1:si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di
riempimento ed avra le seguenti caratteristiche: irregolarita superficiali 2.5
cm;

» F2: si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non

richiedano una finitura maggiore, ed alle superfici che sono destinate ad
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essere intonacate: irregolarita superficiali brusche 0.5 cm:; irregolaritd
superficiali continue 1.5 cm;

= F3: si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a
contatto con liquidi in movimento: irregolarita superficiali brusche 0.2 cm;
irregolarita superficiali continue 1,0 cm;

= F4:siapplica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce
degli elementi prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed
opere idrauliche: irregolarita superficiali brusche e continue 0.1 cm.
E facoltd della Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4,
campionature sul posto onde poter definire le caratteristiche piu
opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e sfilaggio
dei firanti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura
richiesto. Salvo riserva di accettazione da parte della Direzione Lavori,
I'Appaltatore eseguira a sue spese quei lavori di sistemazione delle superfici
che si rendessero necessari per difetti od irregolaritd maggiori di quelli
ammessi per ogni grado di finitura. In particolare per quelle strutture che
richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovrd ricorrere a sgrossatura con
mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle
superfici.
Inserti a tenuta nei calcestruzzi
Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture
di calcestruzzo contenenti liguami, dovranno essere posti in opera nei punti
precisi indicati sui disegni e con sistemi tali da impedire perdite o filtrazioni
dei liquami nel contatto calcestruzzo-aggregati. Pertanto pofranno essere
permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano
alla pressione del liguame nonché l'uso di malta sigillante a tenuta
idraulica. La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico
dell'Appaltatore.

Fibre di rinforzo in polipropilene
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Se richiamato negli elaborati progettuali, il calcestruzzo potrd essere

Art. 7.4

rinforzato con fibre in polipropilene vergine, tagliate, fibrillate, non
apprettate, tipo Fibermesh, in grado di bloccare le incrinazioni da ritiro, di
ridurre la permeabilitad del calcestruzzo e di aumentarne la resistenza a
rottura. Le fibre dovranno assicurare un’ottima aderenza con la matrice
cementizia e dovranno essere in grado di sopportare lunghi tempi di
mescolazione senza appallottolamento, in quanto andranno aggiunte
direttamente nella betoniera. Il fornitore del materiale dovra produrre
apposita documentazione tecnica che evidenzi come nel calcestruzzo
fresco ed in quello indurito le fibre siano in grado di apportare le seguenti
migliorie:
ritenzione d’'acqua per una migliore maturazione del calcestruzzo nelle
prime ore di vita
riduzione dei ritiri (metodo FBC — Norvegia)
aumentata resistenza all’abrasione (metodo CRD-C-52-54 USA/metodo
VEISLITER “M” Norvegia)
ridotta permeabilitd del calcestruzzo (metodo VON-TEST)
aumentata resistenza all’urto (metodo ASTM — AC1544 “DROP-HAMMER")
Calcestruzzo : prove di accettazione e controllo
Il prelievo di campioni di calcestruzzo da sottoporre a prova ed i controlli di
accettazione saranno eseguiti come prescritti dal D.M. 14 gennaio 2008,
per ogni classe di calcestruzzo. | provini saranno confezionati a cura
dellAppaltatore ed inviati a Laboratori ufficiali, a cura e spese
dell'Appaltatore stesso.
Pertanto I'Appaltatore dovrd disporre di materiale adeguato e di ambienti
e personale adatto per eseguire le relative operazioni. Dopo il prelievo i
campioni andranno conservati al riparo dal sole. E facoltd della Direzione
Lavori di richiedere, per strutture particolarmente importanti, a suo

insindacabile giudizio, prelievi addizionali rispetto a quanto previsto dal
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D.M. 14 gennaio 2008, sempre restando a carico dell'Appaltatore tutte le
spese relative. Per eventuali prove che la Direzione Lavori volesse eseguire
sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, I'Appaltatore € tenuta a fornire
tutta 'assistenza del caso.
Art. 7.5 Casseforme: caratteristiche dei materiali

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con
pannelli metallici o di compensato o con tavole sufficientemente robuste,
ben collegate fra loro e confroventate ad evitare spanciamenti e
distacchi delle stesse durante le vibrature del getto. Sono previsti due tipi:

= casseforme per getti da infonacare o contro terra e comungue non
soggetti a particolari esigenze estetiche; esse potranno essere in tavolame
comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o metalliche.

= casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque; esse
dovranno essere metalliche od in tavolame accuratamente piallato o
stuccato a gesso o in compensato, cosi da dare luogo a superfici
particolarmente lisce ed uniformi.
Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno
poste in opera a giunti sfalsati. Di norma, gli spigoli verticali e orizzontal
delle strutture in elevazione dovranno essere smussati mediante opportuni
listelli disposti nelle casseforme. In particolare dovrd essere curata la tenuta
d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della boiacca di cemento
e conseguente dilavamento dellimpasto, in corrispondenza delle fessure,
soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali. Tale tenuta sard realizzata,
oltre che con lI'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata
stuccatura e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera,
specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture gid

eseguite.
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Art. 7.6

Art. 7.7

Art. 7.8

Casseforme: modalita esecutive
Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle
casseforme dovra essere esente da qualsiasi incrostazione di malta,
boiacca od altra sostanza estranea. Prima della posa delle casseforme, le
superfici delle stesse che verranno in contatto con il calcestruzzo dovranno
essere |ubrificate con olio di paraffina raffinato o prodotto equivalente, in
modo da migliorare lo stacco delle casseforme dalle strutture durante |l
disarmo. Non sard permessa |'applicazione di tali prodotti disarmanti
quando le casseforme siano giad montate per il getto. Il disarmo delle
casseforme sara effettuato solo quando il calcestruzzo avra raggiunto una
resistenza sufficiente a sopportare le tensioni cui sara sottoposto durante e
dopo il disarmo stesso. In ogni caso non si potfrad procedere al disarmo
senza autorizzazione della Direzione Lavori.

Acciaio per cemento armato: caratteristiche dei materiali
II ferro tondo di armatura sara fornito dall'Appaltatore e verrd posto in
opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dalla Direzione Lavori. Si
useranno barre ad aderenza migliorata in acciaio fipo B450C. Gli acciai
per cemento armato dovranno corrispondere ai requisiti contenuti nel
Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero
delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008 e smi.

Acciaio per cemento armato: modalita esecutive
L'Appaltatore provvederd all'esecuzione dei piani di dettaglio delle
armature (contenenti le liste dei ferri con le quantitd di peso corrispondenti
alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. La Direzione Lavori potrd
apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualitd
I'Appaltatore non potrd richiedere alcun compenso speciale olfre a
quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le
quantita di ferri impiegati. Le armature dovranno essere fissate nelle

casseforme nella loro posizione finale per mezzo di piastrine distanziatrici in
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cemento o dispositivi analoghi e legate con filo di ferro una all'altra in
modo da formare una gabbia rigida. Le barre dovranno essere pulite dalla
ruggine e dai residui di finta o di oli che ne possano pregiudicare
I'aderenza. Le giunzioni saldate saranno ammesse solo se consentite caso
per caso dalla Direzione Lavori e saranno readlizzate per sovrapposizione
nelle lunghezze indicate dalla Direzione Lavori o dal progettista. Delle
unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte della
Direzione Lavori, futte a spese dellAppaltatore. In ogni caso, in
corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liqguami, il
ricoprimento dei ferri non dovra essere inferiore ai 3 cm dal perimetro
esterno delle barre di armatura.

Art. 7.9 Acciaio per cemento armato: prove di accettazione e controllo
La Direzione Lavori si riserva il diritto di intferrompere i getti e di far demolire,
a cura e spese dellAppaltatore, le parti eseguite qualora non fossero
verificate le condizioni di cui sopra. L'Appaltatore, per ogni carico di ferro
di armatura che dovrd essere utilizzato nellopera o nell'impianto, dovrd
fornire anche un certificato del fablbricante del ferro che attesti la qualita e
la idoneita del ferro secondo la normativa sopra richiamata. L' Appaltatore
dovrd inoltre far eseguire, presso laboratori ufficiali prove su campioni di
ferro per armatura prelevati in cantiere secondo quanto prescritto dal D.M.
14 gennaio 2008; resta stabilito che il ferro che non raggiunga le
caratteristiche richieste non verrd impiegato nelle opere e dovra essere
allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all Appaltatore, per
cerfificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

Art. 7.10 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso:

generalita

La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni

prefabbricate sono disciplinati dalle norme del Testo Unico "Norme
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tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con
D.M. 14 gennaio 2008 e smi..
I sistemna di attestazione della conformitd dei manufatti prefablbricati
utilizzati e montati dall'lmpresa costruttrice dovra essere congruente con le
indicazioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 aprile
2007 .

Art. 7.11 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso:

montaggio

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento
dovranno essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel
programma di montaggio. La velocita di discesa deve essere tale da poter
considerare non influenti le forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla
stabilitd della struttura anche nelle fasi intermedie, I programma di
montaggio sard condizionato dai tempi di maturazione richiesti per quest,
secondo le prescrizioni di progetto.
L'elemento pud essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo
che & stata assicurata la sua stabilita.
L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilitd nella fase transitoria che
precede il definitivo completamento dellopera deve essere munita di
apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza,
le operazioni di registrazione dell'elemento e, dopo il fissaggio definitivo
degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza
provocare danni agli elementi stessi.
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare
che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro

insieme.
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La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al
montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze) sard verificata dalla

direzione dei lavori, che escluderd limpiego di manufatti non rispondenti.

Art. 7.12 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso: prove

b)

di accettazione e controllo
Le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata dovranno
essere accompagnate da certificato di origine firmato dal produttore e
dal tecnico responsabile della produzione, attestante la rispondenza del
materiale alla documentazione depositata presso il Ministero dei Lavori
Pubblici; al certificato saranno allegate:
copia dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale;
copia delle pagine del registro di produzione recanti i risultati delle prove
eseguite in stabilimento sui materiali impiegati per la fornitura in oggetto.
| componenti strutturali prodotti in serie dichiarata dovranno essere
accompagnati da certificati di origine come definito sopra e dalla copia
dei certificati di prove materiali eseguiti presso un laboratorio ufficiale, da
cui risulti che i campioni di materiale sono stafi estratti dalla fornitura in
oggetto: la dichiarazione in tal senso dovrd essere sottoscritta dal direttore

di produzione.

Art. 7.13 Intonaci: generalita

Gli infonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna,
dopo aver rimosso dai giunti delle murature la malta poco aderente e
dopo aver ripulito e abbondantemente bagnato la superficie della parete
stessa.

Gli infonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli,
crepature, irregolarita negli alineamenti e negli spigoli, od alfri difetti.

Quelli comunqgue difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza
alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese.

Ad opera finita l'inftonaco dovrd avere uno spessore non inferiore ai mm 15.
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Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure
con opportuno arrotfondamento a seconda degli ordini che in proposito
dara la Direzione Lavori. Gli spigoli sporgenti saranno rinforzati e protetti da
opportuni angolari metallici.

Art. 7.14 Intonaci: caratteristiche dei materiali
Per quanto concerne gli inerti, I'acqua ed il cemento da usare nella
preparazione delle malte per gli infonaci valgono le indicazioni riportate
per i calcestruzzi.
La calce da usare nella preparazione delle malte per gli infonaci dovra
essere idraulica in polvere e rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge
26.5.1965 e dal D.M. 31.08.1972. Dovra inolfre essere fornita in sacchi
originali, con tutte le modalita di cui all'articolo 3 della Legge 26.5.1965 n.
595.
| sacchi dovranno essere sempre, sia all'atto della fornitura che al
momento dellimpiego del materiale, in perfetto stato di conservazione;
sard rifiutata la calce idraulica contenuta in sacchi che comunque
presentassero manomissioni: i sacchi rifiutati dovranno essere subito
allontanati dal cantiere.
La calce idraulica in polvere dovrd essere frasportata in cantiere al riparo
dalla pioggia e dalla umiditd, dovra essere conservata in magazzini coperti
ed in tavolati dilegno cosi come prescritto per i cementi.
E vietato |'uso di calce idraulica che presentasse grumi.
Il gesso scagliola da usare nella confezione delle miscele per le rasature a
gesso, dovrd rispondere ai requisiti richiesti dalle norme UNI 8377.

Art. 7.15 Intonaci: modalita esecutive
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente,
verrd applicato alle murature un primo strato di malta bastarda o di
cemento, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e

riempirli.
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Dopo che questo strato si sard ben asciugato, si applicherd su di esso un
secondo strato della medesima malta che si stenderd con la cazzuola o
col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, cosicché le
pareti riescano per quanto possibile regolari.
Appena l'infonaco rustico avrd preso consistenza, si distenderd su di esso
un terzo strato di malta fina che si conguaglierd con le fasce di guida in
modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti
e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli infradossi.
La rasatura a gesso verra eseguita usando una miscela di gesso scagliola e
calce spenta. Sard permesso l'uso di impasti preconfezionati in sacchi
originali approvati dalla Direzione Lavori.
La rasatura a gesso sara lavorata e lisciata perfettamente a ferro e la
superficie rasata non dovrd presentare ondulazioni o tfracce dilavorazione.
Gli spigoli saranno protetti da adatti rinforzi metallici.
Quando l'arricciatura in malta di cemento sard ancora fresca, la superficie
frattazzata verrd spolverata con cemento puro e poi lisciata
perfettamente con frattazzo o meglio cazzuola in acciaio in modo che |l
cemento penetri bene nell'arricciatura e la superficie risulti liscia ed
uniforme.

Art. 7.16 Intonaci: prove di accettazione e controllo
La Direzione Lavori potrd, a suo insindacabile giudizio, effettuare prove a
spese dell'lmpresa sui materiali forniti e sulle lavorazioni per verificarne la
rispondenza alle caratteristiche sopra specificate.
| materiali non ritenuti idonei dovranno essere allontanati dal canfiere.
L'lmpresa dovrd aliresi provvedere al rifacimento delle lavorazioni non
accettate dalla Direzione Lavori.

Art. 7.17 Rivestimenti con spritz-beton: caratteristiche dei materiali
| componenti devono avere idonee caratteristiche, in funzione del tipo di

apparecchiatura impiegata entro i limiti qualitativi, quantitativi e
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dimensionali specificati negli elaborati di progetto. La composizione del
conglomerato da spruzzare, il dosaggio dei componenti e degli additivi,
nonché le modalitd di miscelazione dovranno essere sottoposte alla D.L.
prima dell'inizio dei lavori per la dovuta approvazione.
II confezionamento deve essere realizzato con le apparecchiature piu
adatte in funzione del metodo prescelto per la miscelazione dei
componenti e la posa in opera.

Art. 7.18 Rivestimenti con spritz-beton: modalita esecutive
L'esecuzione del getto dovra avvenire appena ultimate le operazioni di
preparazione del sotftofondo e dovrda essere preceduta dalla casseratura
per la formazione dei cordoli al piede della sponde.
La lavorazione deve avvenire a strisciate, procedendo di norma dal basso
verso |'alto; la distanza della lancia di eiezione del conglomerato dalla
parete da rivestire deve essere di norma non superiore a 70 cm; la
posizione della lancia stessa deve essere quanto piu possibile ortogonale al
paramento inclinato.
La parete rivestita dovrd essere abbondantemente bagnata per almeno 5
giorni dalla posa in opera, al fine di evitare la disidratazione e la

formazione di fessure.
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ART. 8

Art. 8.1

Art. 8.2

OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E DI STABILIZZAZIONE DEI
VERSANTI

Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: generalita
Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma
di fondazione e da una mantellata di rivestimento della sponda. La berma
sard realizzata in maniera differente a seconda che il corso d'acqua
presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta.
La mantellata dovrda essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno
vegetale e opportunamente seminata.
Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali:
caratteristiche dei materiali
I massi naturali  utilizzati per la cosfruzione dellopera dovranno
corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneitad e
durabilita; dovranno inolire essere esenti da giunti, fratture e piani di
sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cm?)
coefficiente di usura: < 1.5 mm
coefficiente di imbibizione: < 5%
gelivita: il materiale deve risultare non gelivo
| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negl
elaborati di progetto, non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre
dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.
| massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da
prismi cubici o parallelepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica minima R'bk > 20 N/mm?2 (200 kgf/cm?). Le casseforme per il
confezionamento dei massi devono essere di robustezza tale da non subire

deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere dimensioni
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interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne
delle casseforme dovranno essere preventivamente frattate con opportuni
preparati (disarmanti), al fine di evitare distacchi al momento del disarmo.
L'lmpresa dovra predisporre casseforme in numero sufficiente per
corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura
dei massi.
| prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e
saranno costruiti in file regolari, rettilinee e parallele fra loro, in modo da
costituire una scacchiera, cosi da renderne facile la numerazione.
II getto andrda effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; |l
calcestruzzo dovra essere versato nelle casseforme in strati non superiori a
20 cm di altezza ed ogni strato verrd accuratamente compresso con
appositi pestelli ed opportunamente vibrato.
| massi arfificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo
necessario ad un conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio
delle casseforme non potrd comungue avvenire prima che siano trascorse
12 ore dall'ultimazione del getto. La movimentazione e la messa in opera
dei prismi non potrd avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data
della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione
descritte nel seguito e le operazioni di contabilizzazione.
I sistema di attestazione della conformitd dei materiali dovrd essere
congruente con le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 11 aprile 2007.

Art. 8.3 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: modalita

esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo
il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di
impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. |l

materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in
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grado di proteggere le opere idrauliche: e tassativamente vietato |l
rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad
asciutta, oppure, in condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50
m, la berma sard realizzata enfro uno scavo di fondazione di forma
prossima a quella frapezia.

| massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che
risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella
posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse
dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dellacqua, i massi saranno
collocati alla rinfusa in uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte,
verificando comunque la stabilita dell'opera.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'Tmpresa avrda cura di assicurare
un adeguato concatenamento fra i vari elementi e dovrd assolutamente
evitare danneggiamenti per urti. Gli elementi che si dovessero rompere
durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a cura e spese
dell'lmpresa.

La mantellata andrd realizzata a partire dal piede e procedendo verso
I'alto. Le scarpate dovranno essere previomente sagomate e rifilate alla
pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto del
profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovrd essere posato in modo che la giacitura risulti
stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli
elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso
longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare
lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di

scaglie o frammenti.
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Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed
opportunamente lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta
profilatura dei cigli.
Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del
paramento lato fiume, in modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico
grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.
Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed
opportunamente seminate fino ad attecchimento della coltre erbosa.

Art. 8.4 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: prove di

accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra
essere accettato dalla Direzione Lavori che provvedera per ogni confrollo
a redigere un apposito verbale.
Dovrd essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento
metri lineari di difesa da realizzare: I'esito di tale controllo sard vincolante
per I'accettazione della partita relativa al suddetto fratto di opera.
Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a
suo insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere
singolarmente pesati.
La partita non verrd accettata se il peso di un solo masso verificato risulterd
inferiore al peso minimo previsto in progetto.
Se la verifica avrd invece esito positivo, si procederd al prelievo di
campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove
relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del
materiale da porre in opera.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi
naturali (determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione
e della gelivita) saranno effettuate, a carico delllmpresa, seguendo

quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre
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naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n°® 2232; per le
prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per
attrito radente), si fard riferimento al Capo Il della stessa normativa.
L'lmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio
ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare |l
rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle
prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la
tratta sotto controllo, verrd scartato con totale onere a carico delllmpresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione
saranno a carico delllmpresa.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite
sulla base delle modalita contenute nel DM 14.01.2008 e smi.

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle
previste per il "TIPO A:"

| risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione
Lavori prima della messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove
fossero negativi, l'intera partita controllata sard scartata con totale onere a
carico dell'lmpresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel
presente paragrafo risulterd vincolante ai fini della collaudabilita

dell'opera.
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ART. 9 FORMAZIONE DI DRENAGGI

Art. 9.1 Generalita
In questo articolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di
drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali
drenanti ed esecuzione di filtri drenanti all'interno del rivestimento dei
canali, nonché per la raccolta e I'allontanamento delle acque drenate.
Qualora in tali lavori si rendesse necessario 'ufilizzo di teli in "tessuto non
tessuto”, per le relative specifiche si veda il capitolo sui geosintetici;
analogamente, per i sistemi di raccolta e allonfanamento delle acque
superficiali con canalette si rimanda al capitolo relativo alle opere di
sistemazione dei versanti.

Art. 9.2 Drenaggi in generale: caratteristiche dei materiali
Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali
drenanti, si impiegheranno materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di
cava: il materiale dovra essere compatto ed uniforme, sano e di buona
resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed esente da
materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere
comprese frai 3 edi20 cm, in base alle specifiche prescrizioni di progetto.

Art. 9.3 Drenaggi in generale: modalita esecutive
Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate
nei disegni di progetto; i riempimenti a tergo di strutture avranno uno
spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando tali strutture si
saranno ben consolidate.

Art. 9.4 Drenaggi in generale: prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori I''mpresa presenterd alla D.L. dei certificati che
aftestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le

cave di provenienza. La Direzione Lavori, accertata la bontd del materiale
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e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni progettuali,
provvederd a stilare un apposito verbale di accettazione.
Durante I'esecuzione dei lavori la D.L. prelevera dei campioni del materiale
fornito (uno ogni 100 M3 di fornitura) e lo invierd a laboratori ufficiali per
I'esecuzione delle prove necessarie per verificare la rispondenza a quanto
dichiarato. Le prove di laboratorio per le operazioni di confrollo sono a
carico dell'lmpresa.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del
pietrame (determinazione del peso specifico, del coefficiente di
imbibizione e della gelivitd) saranno effettuate seguendo quanto riportato
al Capo Il delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n® 2232; per le prove di
resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito
radente), si fara riferimento al Capo lll della stessa normativa.
Di tutte le operazioni di confrollo, di prelievo e di verifica verranno redatti
appositi verbali firmati in contraddittorio con I'lmpresa.

Art. 9.5 Filtri drenanti al piede dei rilevati: caratteristiche dei materiali
Per i filtri drenanti posti al piede dei rilevati arginali si fard impiego di misto
di cava e ghiaia vagliata, con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche
del materiale che compone il rilevato.
Nota la granulometria del terreno da rilevato, il filtro drenante dovrd essere
costituito da particelle di dimensioni tali da soddisfare ai seguenti criteri
(U.S. Army Corps of Engineers):

Dy filtro
D, terreno

D .
4 15 filtro (20
D, terreno
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Dy, filtro

— (25
Dsoterreno

dove D5 Dsg e Dgs sono le dimensioni delle particelle individuate nella

curva granulometrica al 15, 50 e 85% del passante in peso. Se fosse
necessario ricorrere a filtri composti da piu strati, iI materiale di ogni strato
dovra soddisfare ai requisiti sopraindicati rispetto al materiale dello strato
adiacente. Non sard ammesso, per l'esecuzione del dreno, l'utilizzo di
materiale fine con diameftro inferiore a 0.074 mm in misura superiore al 5% e
di grani con diametro superiore a 65 mm.

Art. 9.6 Filtri drenanti al piede dei rilevati: modalita esecutive
| filtri drenanti saranno realizzati a strati di spessore non superiore a 20 cm,
accuratamente costipati con mezzi meccanici e con granulometria man
mano decrescenfe in modo da evitare il trascinamento di parti limose
dovute alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri.

Art. 9.7 Filtri drenanti al piede dei rilevati: prove di accettazione e controllo
Valgono le indicazioni riportate nell’arficolo relativo ai drenaggi in
generale.

Art. 9.8 Tubazioni di drenaggio : generalita
Si potranno utilizzare, a seconda delle condizioni e delle necessita locali,
tubazioni forate in calcestruzzo o in PVC rigido.

Art. 9.9 Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate: caratteristiche

dei materiali
Le tubazioni forate in calcestruzzo semplice saranno prefabbricate, con
giunti a maschio e femmina; il calcestruzzo utilizzato nella confezione delle
tubazioni sard di classe C1, con resistenza minima a 28 gg. di 30 N/mm?2
(300 kgf/cm?), con dosaggio del cemento minimo pari a 2.5 kN/m3 (250
kgf/m3) e con dimensione massima dell'inerte grosso pari a 1/4 dello

spessore della parete del tubo.
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Le tubazioni in PVC rigido serie 303/1, dovranno rispondere alle norme UNI
7447-75 ed alla raccomandazione IP n° 3 e saranno readlizzate per
estrusione secondo le norme UNI 7441-7448, con giunti a bicchiere o
manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio.
Art. 9.10 Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate: modalita
eseculive
Le tubazioni in calcestruzzo semplice e quelle in PVC dovranno essere
posate con le modadalita e le prescrizioni riportate nei disegni di progetto.
Art. 9.11 Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate: prove di
accettazione e controllo
L'lmpresa dovra dimostrare alla D.L. che le fubazioni in calcestruzzo
semplice e quelle in PVC corrispondono alle dimensioni ed alle prescrizioni
sopra indicate. La D.L., se lo riterrd opportuno, potrd comunque ordinare
delle prove di controllo da effeftuarsi, a carico delllmpresa, presso

laboratori ufficiali.
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ART. 10 PAVIMENTALZIONI

Art 10.1

Generalita
Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno
di imposta sard completamente assestato e la superficie esterna non
presenterd piu cedimenti.
In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, i softofondi e le
pavimentazioni stradali saranno estesi per circa 30 cm olire il bordo dedli
scavi.
Il fondo dello scavo di cassonetto dovrd essere rullato e regolarizzato prima
dell'esecuzione delle pavimentazioni.
| materiali (pietrame, pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi,
ghiaie, ghiaietti, bitumi ed emulsioni bituminose) dovranno rispondere ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 10.2 Fondazioni in misto granulare: generalita

Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto
granulare) stabilizzati per granulometria con I'aggiunta o meno di legante
naturale, il quale € costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L'aggregato poftra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato,
scorie od anche altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito,
entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali avente provenienze
diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

La stesa del materiale avverrd in strati successivi, ciascuno dei quali non
dovrd mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm
10.

Art. 10.3 Fondazioni in misto granulare: caratteristiche dei materiali

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovrd

rispondere alle caratteristiche seguenti:
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1) 'aggregato non dovrda avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma
appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo

e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
Crivello 25 60 - 87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0.0075 ed il passante 0.4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM,
compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrd anche essere eseguito per
materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente
in sabbia (65) potfra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle
provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi
equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederd in
ogni caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi
frantumati) la verifica dellindice di portanza CBR di cui al successivo
comma 6;

6) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che
tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all'umidita

oftima di costipamento.
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Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a
spigoli vivi, l'accettazione avverrd sulla base delle sole caratteristiche
indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma
5) in cui la miscela abbia un equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
Art. 10.4 Fondazioni in misto granulare: modalita esecutive
Il piano di posa dello strato dovrd avere le quote, la sagoma ed i requisiti di
compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
I materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e
non inferiore a 10 cm, e dovrd presentarsi, dopo costipato, uniformemente
miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in
funzione delle densita, € da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono
essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo)
siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi
comunque eccesso di umiditd, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovrd essere rimosso e ricostituito a cura e spese
dalllmpresa.
I materiale pronto per il costipamento dovrd presentare in ogni punto la
prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti
gommati, tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e le modalitd di costipamento
verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una
prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere
(prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una
densita in sito non inferiore al 95% della densitd massima fornita dalla prova
AASHO modificata.
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La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1
cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto
secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in
meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 10.5 Fondazioni in misto granulare: prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra presentare alla D.L. certificati di
laboratorio effettuate su campioni di materiale che dimostrino la
rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente
I''mpresa dovrd indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo
di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza
dell'attrezzatura di cantiere che verrd impiegata.
| requisiti di accettazione verranno poi accertati con confrolli dalla
Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gid
miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

Art. 10.6 Strati di base: generalita
Lo strato di base e costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia,
sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. 1
delle norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 1V/1953), impastato con
bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti
gommati e metallici.

Art. 10.7 Strati di base: caratteristiche dei materiali
Inerti
| requisiti di accettazione dei materiali inerti impiegati nei conglomerati
bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni
contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che

la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo
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Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n® 34 (28.03.1973) anziché col
metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sard costituito da frantumati (nella misura non inferiore
al 30% della miscela dedli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al
seguente requisito:

« perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dellaggregato dovranno essere costituiti da
elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere
e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita,
allungata o lenficolare.
L'aggregato fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturali e di
frantumazione (la percentuale di queste ultime non dovra essere inferiore
al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente
requisito:

« equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n° 27
(30.03.1972) superiore a 50.
Gli  eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di  rocce
preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

» setaccio UNI0.18 (ASTM n® 80): % passante in peso: 100;

« setaccio UNI 0.075 (ASTM n°® 200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovrd essere eseguita per via umida.
Bitume
Il bitume dovrd essere del tipo di penetrazione 60-70.
Esso dovrd avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei
bitumi" del C.N.R. -fasc. 1I/1951, per il bitume 60/80, salvo il valore di
penetrazione a 25 °C, che dovra essere compreso fra 60 e 70 ed il punto di

rammollimento, che dovra essere compreso fra 47 °C e 56 °C. Per la
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valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento
P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilitd, si useranno rispettivamente
le seguenti normative: B.U. C.N.R. n® 24 (29.12.1971); B.U. C.N.R. n° 35
(22.11.1973); B.U. C.N.R. n°® 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n® 44 (29.10.1974); B.U.
C.N.R.n°50 (17.03.1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la

formula appresso riportata, compreso fra-1.0 e +1.0:

20u —500v
u+50v

indice di penetrazione =
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello” in °C - 25 °C
v =log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25 °C.
Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrd avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie livelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20 - 40

Setaccio 0.4 6-20
Setaccio 0.18 4-14
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovrd essere compreso tra il 3.5% e il 4.5% riferito al peso
totale degli aggregati.
Il conglomerato dovrd avere i seguenti requisiti:

e il valore della stabilitd Marshall - Prova B.U. C.N.R. n° 30 (15.03.1973)

eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per facciaq,
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dovra risultare non inferiore a 7.0 kN (700 kgf); inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd misurata in kgf e lo scorrimento
misurato in mm, dovrd essere superiore a 250;

« dli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%.
| provini per le misure di stabilitd e rigidezza anzidette dovranno essere
confezionati presso I'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrd essere uguale o superiore a quella
di stesa; non dovrd pero superare quest'ultima di oltre 10 °C.

Art. 10.8 Strati di base: modalita esecutive

I conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di
idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni
loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrd essere spinta olire la sua
potenzialitd per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme
riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una
idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto
escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrd comungue garantire uniformitd di produzione ed essere in
grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrd essere eseguito a peso
mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrd essere
costantemente controllata.
Ogni impianto dovrda assicurare il riscaldamento del bitume alla
temperatura richiesta ed a viscositd uniforme fino al momento della
miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata allammannimento degli inerti sard preventivamente e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose

e ristagni d'acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati.
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Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra
di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.

Si fard uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero
corrispondente alle classi impiegate.

I tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle
caratteristiche dellimpianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai
componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed
uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrd
mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere
compresa tra 150 e 170 °C, e quella del legante tra 150 e 180 °C, salvo
diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tfipo di bitume
impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le
tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri  fissi
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umiditd degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma
superare lo 0.5%.

La miscela bituminosa verrd stesa sul piano finito della fondazione dopo
che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima
ai requisiti di quota, sagoma, densitd e portanza indicati nei precedenti
articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di
macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinifrici dovranno comunque lasciare uno strato  finito
perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni, ed esente da

difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.
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Nella stesa si dovrd porre la massima cura alla formazione dei giunti
longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento
di una strisciata alla precedente con I'impiego di due o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gid realizzata dovra
essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della
striscia successiva.

Se il bordo risulterd danneggiato o arrotondato si dovrd procedere al taglio
verticale con idonea afttrezzatura.

| giunti frasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere
realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di
azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sard programmata
e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e
non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il frasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di
stesa dovrda avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata,
efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di copertura per
evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazioni di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso allatto della stesaq,
controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrd risultare in ogni
momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovrd essere sospesa quando le condizioni
meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del
lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle
richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a carico dell'lmpresa.

La compattazione dei conglomerati dovrd iniziare appena stesi dalla

vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuita.
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La compattazione sard realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati
gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato
ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo
da assicurare il raggiungimento delle massime densitd ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello
stesso giorno, rilevata allimpianto o alla stesa. Tale valutazione sard
eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n° 40 (30
marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media
di due prove.
Si avrd cura inolfre che la compattazione sia condotta con la metodologia
piu adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed
evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolaritad ed
ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla
superficie finita di ciascuno strato dovrd aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

Art. 10.9 Strati di base: prove di accettazione e controllo
L'lmpresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di
aggregato e dilegante, per la relativa accettazione.
L'lmpresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio
delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle
miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrd essere
corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio, attraverso i quali I'lTmpresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare
eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrd comunque la
responsabilitd dell'lmpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei

conglomerati in opera.
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Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, L'Impresa dovrd
ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami
giornalieri.

Non sard ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso
superiore a * 5% e di sabbia superiore a + 3% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di = 1.5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla
percentuale stabilita di + 0.3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'lesame delle miscele prelevate
all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese
delllmpresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i
conftrolli in corso di produzione, condotto da personale appositamente
addestrato.

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie,
ed almeno con frequenza giornaliera:

* la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere
e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

* la verifica della composizione dell'agglomerato (granulometria degli inerti,
percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando |l
conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tframoggia di
sfoccaggio;

 la verifica delle caratteristiche di Marshall del conglomerato e
precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n° 40 del 30.3.1973), media di
due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n°® 39 del 23.3.1973), media di
due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli

delle bilance, delle tarature dei termometri dellimpianto, la verifica delle
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caratteristiche del bitume, la verifica dellumiditd residua degli aggregati
minerali alluscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto
opportuno.
In cantiere dovrd essere tenuto apposito registro numerato e vidimato
dalla Direzione Lavori sul quale IImpresa dovra giornalmente registrare
tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori
effettuerd, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle
prescrizioni contrattuali.

Art. 10.10  Strati di collegamento e di usura:generalita
La parte superiore della sovrastruttura stradale sard, in generale, costituita
da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e
precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno
strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati di
progetto.
Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate
nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei piefrischi, dei piefrischetti,
delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del
C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrd steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e
lisci.

Art. 10.11  Strati di collegamento e di usura: caratteristiche dei materiali
Inerti
II prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di
accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R.,
Cap. Il del fascicolo IV/1953.
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Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei
requisiti di accettazione cosi come per le modalitd di esecuzione delle
prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme
CNR 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita in peso sard fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U.
C.N.R. n® 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per
frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti
ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sard costituito da pietrischetti e graniglie che potfranno
anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle
prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela
che siinfende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento:

e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96, inferiore al 25%;

* indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953,
inferiore a 0.80;

» coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a
0.015;

« materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al fraffico lo strato di
collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per
scuotimento sard limitata allo 0.5%.
Per strati di usura:

« perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96, inferiore od uguale al 20%;
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almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire

da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di

frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le

giaciture, non inferiore a 140 N/mm? (1400 kgf/cm?2), nonché resistenza alla

usura minima 0.6;

e indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953,
inferiore a 0.85;

» coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore @
0.015;

 materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la
perdita in peso allo 0.5%.
L'aggregato fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturali o di
frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme
del C.N.R. predetto ed in particolare:

e equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore
al 55%;

« materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate

per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire iI| materiale

della pezzatura 2+5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere

eseguita  secondo le modalitd della prova Riedel-Weber con

concentrazione non inferiore a é.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce

preferibiimente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica,

polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca

interamente passanti al setaccio n°® 30 ASTM e per almeno il 65% al

setaccio n°® 200 ASTM.

Legante

I bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrd essere

preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della Direzione
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dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrd rispondere
agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.

Miscele

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi
per lo strato di collegamento dovrd avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0.4 7-25
Setaccio 0.18 5-15
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4% ed il 5.5% riferito al peso
degli aggregati. Esso dovrd comungue essere il minimo che consenta |l
raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di seguito
riportati.

I conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di
collegamento dovrd avere i seguenti requisiti:

e la stabilitad Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per ogni faccia, dovrd risultare in ogni caso uguale o superiore a
9.0 kN (900 kgf). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra
la stabilitd misurata in kgf e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in
ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la
stabilitd Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa tra 3+7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano
subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrd dare

un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello precedentemente
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indicato. Riguardo alle misure di stabilitd e rigidezza sia per i conglomerati
bituminosi fipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse
prescrizioni indicate per gli strati di base.

Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura

dovrd avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente

fuso:
Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0.18 7-15
Setaccio 0.075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4.5% ed il 6% riferito al peso
totale degli aggregati.

II coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della
miscela addensata non dovra superare '80%; il contenuto di bitume della
miscela dovrad comungue essere il minimo che consenta il raggiungimento
dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato dovrd avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza
deformazioni permanenti le sollecitazioni frasmesse dalle ruote dei veicoli
sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive,
e sufficiente flessibilitd per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore
della stabilitd Marshall (prova B.U. C.N.R. n° 30 del 15 marzo 1973) eseguita
a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrd essere
di almeno 10 kN (1000 kgf). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il

rapporto fra la stabilitd misurata in kgf e lo scorrimento misurato in mm,
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dovrd essere in ogni caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei
provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6% La prova Marshall eseguita su provini che abbiano
subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrd dare
un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quelli precedentemente
indicati;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrd
essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al fraffico il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilitd praticamente totale; |l
coefficiente di permeabilitd misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi

alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante

di 50 cm d'acqua, non dovrad risultare inferiore a 10 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato
di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di
controllo della stabilitd del conglomerato prodotto, i relativi provini
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira
anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra
essere vagliato se necessario.

Art. 10.12  Strati di collegamento e di usura: modalita esecutive

Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per |l
tempo minimo di miscelazione effettiva che, con i limiti di temperatura
indicati per il legante e gli aggregati, non dovrd essere inferiore a 25

second,.
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Art. 10.13  Strati di collegamento e di usura: prove di accettazione e controllo
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.

Art. 10.14  Pavimentazioni in conglomerato bituminoso idraulico: generalita
Il conglomerato bituminoso idraulico chiuso ha la caratteristica di
impermeabilizzare completamente gli strati sottostanti, garantendone la
tenuta. E adatto al rivestimento di canali idrici e si offiene per miscela a
caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, pietrischetto e sabbia
tonda), difiller in carbonato di calcio o cemento e dilegante bituminoso.
Non e consigliato procedere ai lavori di bitumatura se la temperatura
esterna e inferiore a 5 °C, o in presenza di condizioni meteorologiche
avverse (ad esempio pioggia).

Art. 10.15 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso idraulico: caratteristiche

dei materiali

I conglomerato bituminoso dovra essere confezionato con gli inerti delle

pezzature indicate, dosati nelle sottoindicate percentuali in peso di inerte

secco:
filler 10%
sabbia tonda 0.2 mm 10%
pietrischetto frantumato 0-3 mm 42%
pietrischetto frantumato 3-6 mm 19%
pietrischetto frantumato 6-12 mm 19%
100

Alla miscela andrd aggiunto bitume 70/100 in dose minima pari all’'8% sul
peso totale degli inerti.

La temperatura di miscela degli inerti non deve essere inferiore a 140-160
°C, cosi da garantire lo stendimento di un impasto avente temperatura di
110-120 °C.

II conglomerato bituminoso idraulico dovra rispondere ai seguenti requisiti
tecnici:

- Stabilitd Marshall a 60°C (CNR n. 30/73): >1000 kg
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Scorrimento Marshall (CNR n. 30/73): 3-5 mm
Percentuale dei vuoti residui (CNR n. 39/73): 2-6%

Il frasporto deve essere effettuato con mezzi efficienti, adeguati e con
cassoni perfettamente puliti, evitando di cospargere gli stessi con gasoli o
solventi. E opportuno coprire il carico con idonei teli al fine di evitare il

raffreddamento del conglomerato.

Art. 10.16 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso idraulico: modalita

esecutive

La stesa del conglomerato bituminoso deve avvenire sulla superficie pulita
e asciutta, previa spruzzatura di emulsione bituminosa cationica al 55% di
bitume dosata in ragione di 1.5 kg/m?, e dovra essere effettuata da due
vibrofinitrici che lavorino in tandem sfalsato su due strisce parallele
accostate, per la larghezza di quasi mezzo canale. E assolutamente
vietata la coincidenza del giunto di bitumato in centro al canale con
guello eventualmente esistente sul sottofondo. In questo caso la passate
delle vibrofinitrici avranno larghezze diverse, per ottenere il giunto centrale
del bitumato in opera sfalsato di almeno 50 cm rispetto a quello
sottostante.

Particolare cura deve essere prestata per la coesione delle fasce di
stendimento fra loro: il giunto delle due passate contemporanee deve
essere accuratamente compattato, anche con ricarica localizzata di
materiale bituminoso. Il giunto in centro al canale e tutte le riprese di
lavoro, nelle quali si trovi del conglomerato bituminoso ormai freddo,
devono essere eseguite con riscaldamento a circa 120 °C con piastra,
stesa di emulsione bituminosa e completamento eventuale con riporti
localizzati di materiale.

La rullatura del conglomerato bituminoso idraulico chiuso dovrd essere

eseguita subito dopo la fase di stendimento, con rullo statico da 18 t (uno
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per ogni vibrofinitrice) e sard prolungata fino ad ottenere una completa
compattazione del manto e, quindi, Ia migliore impermeabilitd dello stesso.
Ai rulli da 18 t sard aggregato un rullo tandem da 8 t per la finitura del
manto e un rullo piccolo atto a compattare il bitume lungo i cordoli di
sponda in calcestruzzo spruzzato.
Dovra essere posta la massima attenzione a non danneggiare il cordolo di
sponda:irullida 18 t e il rullo tandem dovranno effettuare le loro passate di
compattazione del manto conservando una distanza di 2-3 cm dal
cordolo stesso. Il manto bituminoso di tale fascia sara assestato col rullo
piccolo.

Art. 10.17 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso idraulico: prove di

accettazione e controllo

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa dovra effettuare le prove per la messa
a punto della granulometria, del dosaggio di bitume, delle caratteristiche
di permeabilita e delle passate di rullatura necessarie.
Sulla superficie trattata ed in particolare sui giunti longitudinali e frasversali
di ripresa saranno eseguiti dei confrolli non distruttivi atti a determinare |l
grado di permeabilitd dello strato compattato con permeametro a vuoto
e successivamente con permeametro a colonna d'acqua.
Dove richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra ripetere le passate di rullo per
compafttare ulteriormente lo strato ed effettuare eventuali ricariche e
trattamenti di riscaldamento del manto posato.
Saranno anche prelevati campioni per eseguire in laboratorio tutte le
prove previste nel Metodo Marshall e quelle di permeabilita flessibili di Van
Asbeck, che dovranno corrispondere a quelle del prodotto individuato
prima dell’esecuzione dei lavori ed approvato dalla Direzione Lavori.
Restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri per il prelievo di campioni, per i
controlli non distruttivi, per gli esami di laboratorio e per le prove in sito e

per il ripristino di tutti i puntiin cui siano stati fatti prelievi distruttivi.
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ART. 11 OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

Art. 11.1 Generadlita
Sono incluse in questa categoria tutte quelle opere metalliche di qualsiasi
natura che non fanno esplicitamente parte degli apparecchi o
attrezzature.
Le opere di carpenteria metallica vengono distinte in due categorie:
grossa carpenteria e piccola carpenteria.
La prima categoria include impalcati, strutture portanti, capriate.
La seconda categoria comprende le opere di minore mole e di maggiore
lavorazione come scale in ferro esterne ed interne, inferriate, impalcati e
sopralzi con sovraccarichi inferiori a 500 kg/mq e con altezze dal piano di
appoggio non superiore ai 3 metri; anche tutte le opere di sostegno di
scale e pianerottoli nonché spezzoni di profilati e di tubo di ferro annegati
nei getti di calcestruzzo sono inclusi in questa categoria.
Le varie parti dovranno essere progettate ed eseguite in base alle norme
tecniche vigenti (D.M. 14.01.2008).
Tutta la carpenteria metallica sara fornita gia dipinta con una mano di
vernice antiruggine data in officina o zincata a caldo, ad eccezione di
quella in acciaio inox. Il ciclo di verniciatura previsto sard indicato nei
disegni di progetto.
Dovranno essere prodofti dal produttore i certificati delle caratteristiche
meccaniche ai sensi del DM 14.01.2008, il cerfificato di collaudo secondo
EN 10204:2005; sempre ai sensi del DM 14.01.2008, dovranno inoltre essere
forniti tutti i documenti di trasporto dal produttore all’ utilizzatore finale.

Art. 11.2 Caratteristiche dei materiali
Nella costruzione dovranno essere impiegati profilati, tondi e larghi, piatti in
acciai conformi alle norme europee EN 10025, EN 10210, EN 10219-1 e alle

norme tecniche contenute nel DM 14.01.2008.
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Le caratteristiche meccaniche e dimensionali della bulloneria, dei tirafondi
e dei bulloni ad alta resistenza nel caso di unioni ad attrito dovranno
corrispondere a quanto prescritto dal DM 14.01.2008.

Art. 11.3  Modadlita esecutive
Strutture
I montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara
effettuato in conformitd a quanto, a tale riguardo, & previsto nella
relazione di calcolo.
Durante il carico, il frasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra
porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o
sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.
I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la
configurazione geometrica di progetto.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrd
controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.
La stabilitd delle strutture dovra essere assicurata durante futte le fasi
costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi
ausiliari dovrd essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente
superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrd procedere alla alesatura di quei fori
che non risultino centrati e nei quali bulloni previsti in progetto non entrino
liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del
bullone, olire la tolleranza prevista dal D.M. 14.01.2008 sopra citato, si dovra

procedere alla sostituzione del bullone con un diametro superiore.
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Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza € prescritta
l'esecuzione della sabbiatura a metallo bianco non pivu di due ore prima
dell'unione.
E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questa
venga confrollato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra
risultate da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese.
Per ogni unione con bulloni, I'lmpresa effettuerd, alla presenza della
Direzione dei Lavori, un confrollo di serraggio su un numero di bulloni pari al
10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro.
Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova
di carico, I''mpresa dovra effettuare la ripresa della coppia di serraggio di
tutti i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva comunicazione alla
Direzione dei Lavori.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrd essere
effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla sede
stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da
concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio,
I'Impresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo la zona interessata ed in particolare:

- perlingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;

- perle interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Parapetti metallici

| parapetti metallici potranno essere:
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a) del tipo fisso con montanti e correnti in tubo di diometro adeguato alle
caratteristiche della posizione o funzione del parapetto, con corrimano
che potrd essere tubolare o di altra sezione e parapiede sagomato e
rinforzato;

b) del fipo smontabile con montanti tubolari con possibilita di sfilaggio,
alloggiamento nelle strutture murarie o metalliche, spinoftti per fissaggio e
catenelle di protezione;

Ogni tipo di parapetto sara dato in opera completo delle necessarie
zanche e piatti per il fissaggio al calcestruzzo o alle opere metalliche.
L'lmpresa & tenuta a softoporre al D.L., per approvazione, il disegno
costruttivo dei parapetti, prima di metterli in produzione.

Lamiere e grigliati zincati

Le lamiere e i grigliati zincati, il cui fipo dovra essere softoposto alla
approvazione della Direzione Lavori, dovrd essere previsto per
sovraccarico di 500 kg/m?2, salvo diversa indicazione negli elaborati
progettuali.

L'Impresa & pienamente responsabile della stabilitd e resistenza sia della
struttura portante che dei grigliati, con particolare riferimento al loro
collegamento alle strutture portanti.

Coperture di botole, pozzetti ecc.

Le lamiere striate per la copertura di pozzetti, botole, specchiature
attraversate da tubazioni, ecc. avranno spessore 5 mm e 6 mm, sotto stria.
Ove la luce degli appoggi lo richieda, la lamiera sard opportunamente
rinforzata con intelaiatura di angolari e piattiin modo che non si abbiano a
verificare spanciamenti o vibrazioni softo carico.

Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati
a Z opportunamente zancati ai bordi delle aperture.

Scale alla marinara

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 78



Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~——

Le scalette alla marinara saranno realizzate con tubi di diametro adeguato
all'altezza della scala stessa e saranno complete di attacchi alle strutture
murarie o metalliche; saranno provviste di gabbia di protezione ai sensi del
D. L.vo 81/2008.
Paratoie metalliche
Le paratoie metaliche dovranno corrispondere, sulla base delle
indicazione riportate negli elaborati di progetto, al disegno costruttivo del
produttore, approvato dalla Direzione Lavori. Nel prezzo delle paratoie
metalliche € compresa la fornitura della paratoia e di tutti gli elementi
necessari per il suo montaggio (gargami ecc.), la posa in opera, la
verniciatura, ed ogni altro onere necessario per dare il manufatto ultimato
e perfettamente funzionante.

Art. 11.4 Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione
delle travi e degli apparecchi di appoggio perverranno agli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I''mpresa dard comunicazione alla Direzione
dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed |l
relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati
dei collaudi interni.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltd di prelevare campioni da
softoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga
opportuno.
Le prove e le modadalita di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 14
gennaio 2008.

Art. 11.5 Collaudo dimensionale e di lavorazione
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in
officina, totale o parziale delle strutture, secondo modalitad da concordare

di volta in volta con I'Impresa.

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 79



Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~——

Per i manufatti per i quali € prevista una fornitura di oltre 10 esemplari da
readlizzare in serie, deve prevedersi allatto del collaudo in officina, |l
premontaggio totale o parziale, da convenirsi secondo i criteri di cui sopra,
di un solo prototipo per ogni tipo.

In tale occasione la Direzione dei Lavori procederd alla accettazione
provvisoria dei materiali metallici lavorati.

Analogamente a quanto detto al comma precedente, ogni volta che si
rendono pronte per il collaudo le travate, I'lmpresa informera la Direzione
dei Lavori indicando tipo e destinazione di ciascuna di esse.

Enfro 8 giorni la Direzione dei Lavori dard risposta fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione della
travata stessa in cantiere.

Nel caso del collaudo in contraddittorio, gli incaricati della Direzione dei
Lavori verificheranno sia per ogni una delle parti componenti le opere
appaltate, quanto per l'insieme di esse, la esatta e perfetta lavorazione a
regola d'arte ed in osservanza ai patti contrattuali.

| pezzi presentati allaccetftazione provvisoria devono essere scevri di
qualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi
uniti definitivamente fra loro, che debbono essere verniciati in conformita

alle prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Art. 11.6 Prove di carico e collaudo statico delle strutture in acciaio

Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro
ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani
di vernice, verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori un'accurata
visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture
siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone

regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di confratto.
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statico delle strutture, operazioni che verranno condotte, a cura e spese

delllmpresa, secondo le prescrizioni contenute nel DM e 14 gennaio 2008.
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ART. 13  OPERE A VERDE

Art. 13.1 Generadlita
Le presenti specifiche integrano e sono integrate dalle tavole di progetto e
dalle indicazioni contenute nelle relazioni tecniche del progetto esecutivo.
Per tutti i materiali forniti si dovra dichiarare alla Direzione Lavori la
provenienza, la classificazione merceologica e la composizione, nonché
essere certificata, da parte del produttore, la corrispondenza dei prodotti
alle normative vigenti. La Direzione Lavori ha facoltd di integrare le
prescrizioni di seguito riportate, e di apportare modifiche alle stesse a
seguito di motivata causa. L'Appaltatore dovrd attenersi alle prescrizioni
contenute negli elaborati grafici di progetto, nelle relazioni tecniche e nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto e, in caso di risconfrata
discordanza, rimettersi al giudizio della Direzione Lavori che deciderd
nell’'interesse prioritario del committente. |l materiale dovra essere
corredato da regolare documento d’accompagnamento. Dovrd sempre
intendersi compensato ogni onere conseguente la fornitura di materiali, i
trasporti ed i noli necessari, I'immagazzinamento, la manodopera e gli
eventuali ponteggi per la posa in opera, le pulizie finali e quant’aliro
necessiti per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Fatto salvo quanto
diversamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, per la
misurazione delle opere si fara riferimento alle norme di cui all’art. 72 del
Capitolato Speciale per Lavori Edili pubblicato dal Ministero dei Lavori
pubblici (Ed. Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, 1993). L'Appaltatore
dovrd rispettare tutte le leggi, i decreti, le norme, le circolari vigenti od
entfrate in vigore durante la realizzazione delle opere. Le norme contenute
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto non esimono I'Appaltatore

dalla conoscenza ed applicazione di futta la normativa esistente.
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Art. 13.2 Opere preliminari
Pulizia generale dell’'area
Prima di iniziare |la realizzazione degli interventi previsti nel progetto, tutte le
superfici interessate dovranno essere ripulite da materiali estranei (macerie,
residui di oli, plastica, rottami, materiale metallico, ecc.), dalle infestanti e
da tutti gli alberi ed arbusti infestanti che ostacolano la realizzazione
dell’opera. Le stesse dovranno essere mantenute libere durante il corso dei
lavori. In particolare si dovra prestare attenzione alla rimozione ed
allontfanamento dei residui delle lavorazioni edili, prodotti dallo stesso
cantiere che occupano aree oggetto della sistemazione a verde. La
Direzione Lavori impartird le precauzioni necessarie ad un garantito
successo dell'aftecchimento e del successivo sviluppo degli impianti
vegetali previsti.l materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati ad
appositi centri di smaltimento.
Protezione e difesa alberature
Difesa di superfici vegetali
Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da
conservare, adiacenti all’area interessata dal cantiere, dovranno essere
recinfate con rete di cantiere in materiale plastico o altra recinzione
invalicabile alta almeno m 1,50. Nellambito delle suddette superfici non
pofranno essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze
aventi un effetto inquinante sul suolo. Gli impianti di riscaldamento del
cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla
chioma degli alberi e dei cespugli. Fuochi allaperto potranno essere
accesi solo ad una distanza minima di 20 m dalla chioma di alberi e dei
cespugli nel rispetto della normativa vigente.
Difesa delle parti aeree degli alberi
Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio escoriazioni e

rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre
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aftrezzature di cantiere, tutti i boschi, le macchie arboree ed arbustive
adiacenti al cantiere dovranno essere muniti di un solido dispositivo di
protezione, costituito da una recinzione in materiale plastico che
racchiuda sotto la chioma una superficie del suolo, estesa sul lato
interessato per almeno 2,00 m.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se
tollerate dalla specie. In ogni caso, &€ necessario salvaguardare il vecchio
orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione, alternati a
settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.
| settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato
drenante (ad esempio ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello
finale della ricarica, dovranno coprire una percentuale di suolo, estesa
almeno 2,50 m attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3 della
superficie, con specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2
della superficie nel caso di specie dotate di apparato radicale superficiale.
Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali
organici dovranno essere allontanati, per evitare la putrefazione. Durante i
lavori si dovra fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti di quota
altimetrica, il livello preesistente del suolo non puo essere alterato allinterno
di una superficie estesa almeno 2,50 m attorno alla chioma degli alberi, per
salvaguardare la rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

Di regola, a causa del pericolo di rottura delle radici, gli scavi saranno
eseguiti solo a mano e ad una distanza dal fronco non inferiore a 2,5 m. In
casi singoli, a giudizio della Direzione Lavori, la distanza pud essere ridotta

ad 1,5 m dal tronco, per alberi aventi apparato radicale profondo, ed a 2
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m per alberi aventi apparato radicale superficiale. Le radici dovranno
essere recise con un taglio netto, riflate con utensili affilati e disinfettati
(mediante soluzioni con sali di ammonio quaternari) e subito spalmate con
un apposito mastice sigillante caratterizzato da aggiunta di fungicidi in
ragione del 2-3%, secondo indicazioni della Direzione Lavori Le radici
dovranno essere difese contro I'essiccazione ed il gelo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere dovra essere
realizzata una cortina protettiva delle radici scavata a mano ad una
distanza non inferiore a 2,50 m dal fronco, di spessore di circa 50 cm a
partire dalla parete della futura fossa di cantiere e di profondita, sotto |l
fondo della fossa stessa, compresa tra 0,3 e 2,5 m. Sul lato della cortina
rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni dovranno
essere recise con un tfaglio neftto e subito spalmate con un mastice
caratterizzato da aggiunta di fungicida secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di
cantiere, si dovrd realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno
sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di
sacco. Lo scavo infine dovra essere riempito con una miscela costituita da
compost, sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i
lavori successivi, la cortina protettiva delle radici dovra essere mantenuta
costantemente umida e l'albero, se necessario, dovrd essere
adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di fransito

Qualora non si possa evitare il tfransito all'inferno della superficie di
pertinenza degli alberi (2,50 m attorno alla chioma), questa dovrd essere
ricoperta con uno strato di materiale drenante, avente spessore minimo di

20 cm, sul quale si dovranno fissare tavole dilegno. Dopo I'allontanamento
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della copertura protettiva, lo strato superficiale del suolo dovrd essere
scarificato a mano, avendo cura di non danneggiare le radici.

Art. 13.3 Opere sul patrimonio arboreo ed arbustivo esistente
Decespugliamento
Il decespugliamento sard costituito da una serie di operazioni di rimozione,
taglio ed asportazione del materiale arbustivo che, a discrezione della
Direzione Lavori, sard giudicato infestante od in contrasto con le possibili
funzioni dei boschi. Saranno, inoltre, rimossi gli arbusti morti o deperienti,
nonché i soggetti caratterizzati da fenomeni patogeni e, comunque, senza
avvenire. Le operazioni potranno essere effettuate mediante I'utilizzo di
decespugliatori idonei od attrezzature manuali; in entrambe i casi si dovra
porre particolare attenzione ad evitare il danneggiamento della
vegetazione conservata e della rinnovazione di specie autoctone
attualmente in atto. | materiali di risulta potranno essere macinati o friturati
in loco ed impiegati come pacciamatura o ammendante.
Abbattimento alberature
Nei casi di abbattimenti di alberi di alto fusto o di eventuali ceppaie isolate
si dovrd procedere, ad abbattimento avvenuto, alla rimozione di tutti i
ceppi od alla loro tfrivellazione con idonea macchina operatrice secondo
la normativa vigente. Durante le operazioni di abbattimento dovrd essere
usata cura particolare affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non
provochino danni a persone, cose, manufatti o vegetazione limitrofa e
softostante. A tale scopo il tfronco da abbattere dovra essere
precedentemente liberato dai rami primari e secondari, nonché guidato
nella sua caduta. || materiale di risulta dovrd essere allontanato e
trasportato ad appositi centri di smaltimento o frattamento.

Art. 13.4 Tracciamenti

Scavi e riporti
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Prima di effettuare i riporti, I' Appaltatore & tenuta alla predisposizione delle
seguenti operazioni:

» livellazione di precisione per la predisposizione dei capisaldi locali di quota
a cui fare riferimento per i successivi rilievi planoaltimetrici,

» rilievo planoaltimetrico dell'areq, basandosi sui capisaldi
precedentemente stabiliti e rilevati;

» picchettazione degli scavi e riporti, o individuazione delle livellette
successive, nella quantita minima di 1 picchetto ogni 200 metri quadrati o
di una successione di livellette ogni 50 metri.
Ogni picchetto dovrd essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili
per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o
manomissione. | capisaldi, i picchetti o le livellette successive danneggiatfi
o rimossi dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese
dell’ Appaltatore. | risultati dei rilievi e della picchettazione saranno riportati
su appositi elaborati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori;
una copia di tali elaborati dovrd essere consegnata alla Stazione
Appaltante, una alla Direzione Lavori, ed una terza verrd conservata in
cantiere.
Durante la verifica da parte della Direzione Lavori o della Stazione
Appaltante dei risultati dei rilievi, I'Appaltatore € tenuta a mettere a
disposizione il personale ed i mezzi necessari. La tolleranza ammessa per |l
riporto di materiali inerti per la costruzione di una nuova morfologia € dicm
20 rispetto alle quote riportate per il 20% dei punti rilevati, di cm 10 rispetto
alle quote riportate per il 40% dei punti rilevati e di cm 5 rispetto alle quote
riportate per il restante 40% dei punti rilevati. La tolleranza ammessa per |l
riporto di ferra di coltivo € di cm 10 rispetto alle quote riportate per il 10%
dei punti rilevati, di cm 5 rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti
rievati e di cm O rispetto alle quote riportate per il restante 60% dei punti

rievati. La tolleranza ammessa per le quote finali dei riporti, rispetto a
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quelle indicate negli elaborati progettuali, & di cm 15 rispetto alle quote
riportate per il 10% dei puntirilevati, di cm 5 rispetto alle quote riportate per
il 40% dei punti rilevati e di cm 0 rispetto alle quote riportate per il restante
50% dei punti rilevati. Al momento della verifica delle tolleranze di errore
dell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore puo richiedere un ampliamento
del numero di campioni utilizzati per il calcolo.

Opere a verde

Prima della messa a dimora di piantine forestali, alberi ed arbusti,
I'Appaltatore & tenuta alla predisposizione delle seguenti operazioni,
secondo la tempistica prevista dal progetto:

= picchettazione della posizione di messa a dimora di piantine forestali,
alberi ed arbusti, con associazione degli esemplari ai picchetti;

= picchettazione delle aree per la messa a dimora di gruppi di alberi, gruppi
di arbusti, fasce arbustive, aree ad erbacee, con la precisione richiesta
dalla DIREZIONE LAVORI, nonché predisporre la picchettazione di un'area
di saggio con il sesto di impianto previsto;

» picchettazione delle aree per la formazione di superfici pratfive e superfici a
pacciamatura comprendente oltre ai punti obbligati, anche i punfi
infermedi.

Ogni picchetto dovrd essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili
per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o
manomissione. | capisaldi, i picchetti o le livellette successive danneggiatfi
o rimossi dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese
dell’ Appaltatore. | risultati della picchettazione saranno riportati su appositi
elaborati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori; una copia
di tali elaborati dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante, una
alla Direzione Lavori, ed una terza verrd conservata in cantiere. Durante la

verifica da parte della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante dei
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risultati dei rilievi, I'Appaltatore € tenuta a mettere a disposizione |l
personale ed i mezzi necessari.
La tolleranza ammessa per la formazione di filari o per la piantumazione a
sesto regolare € di cm 10 rispetto agli allineamenti riportati per il 10% degli
elementi controllati, di cm 5 rispetto agli allineamenti riportati per il 30%
degli elementi controllati e di cm 0 rispetto agli allineamenti riportati per |l
60% degli elementi controllati. La tolleranza ammessa per la messa a
dimora di alberi ed arbusti, isolati od a piccoli gruppi, € di cm 20 rispetto
alle posizioni riportate per il 10% degli elementi controllati, di cm 10 rispetto
alle posizioni riportate per il 40% degli elementi controllati e di cm 5 rispetto
alle posizioni riportate per il restante 50% degli elementi conftrollati. La
tolleranza ammessa per la formazione di aree arbustive, superfici prative o
pacciamate, rispetto a quelle indicate negli elaborati progettuali, € di cm
25 rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti rilevati, di cm 10 rispetto
alle quote riportate per il 30% dei punti rilevati e di cm 5 rispetto alle quote
riportate per il restante 40% dei punti rilevati; si prescrive inolire una
tolleranza del 5% sull’estensione di aree fino a 100 metri quadrati, una
tolleranza del 3% sull’estensione di aree comprese fra 100 e 1.000 metri
quadrati, e una tolleranza del 2% sull’estensione di aree superiori ai 1.000
meftri quadrati. Al momento della verifica delle tolleranze di errore
dell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore pud richiedere un ampliamento
del numero di campioni utilizzati per il calcolo.

Art. 13.5 Caratteristiche dei materiali
Materiale per opere di ingegneria naturalistica
Talee
Le talee di piante legnose dovranno essere rigogliose, sane ed idonee a
mettere radici. La scelta delle specie, salvo diverse indicazioni della
Direzione Lavori, dovrda essere quella indicata negli elaborati progettuali e,

comunque, relazionata ad esse. Le talee (propriamente dette) saranno
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segmenti di rami separati dalla pianta madre, capaci di produrre radici
avventizie e di rigenerare altri esemplari. Avranno lunghezza minima di cm
60 e diametro variabile fra 3 e 10 cm.

Materiali agrari

Terra di coltivo

La terra da utilizzare per il riporto dovra provenire da aree a destinazione
agraria ed essere sottoposta allapprovazione della Direzione LavORI la
quale potra richiedere anche le eventuali analisi da parte di laboratori di
comprovata affidabilitd tecnica. La terra di coltivo dovrda essere priva di
pietre, tronchi, rami, radici e loro parti che possano ostacolare le
lavorazioni agronomiche del terreno dopo la messa in opera. La quantita
di sostanza organica dovrd essere compresa fra 2-5 %, il rapporto C/N
dovrd essere compreso fra 7.5 e 13 e il pH misurato in H20 dovrd essere
compreso fra 5.5 e 7.5. Il calcare totale dovra essere presente in quantita
inferiori a 20 g/kg mentre il calcare attivo dovrd essere assente. La quantita
di scheletro con diametro maggiore di mm 2 non dovrd eccedere il 10%
del peso totale e dovranno essere assenti ciotoli con diametro superiore a
cm 4. La granulometria dovrd rientrare nei seguenti paramertri:

Sabbia (diametro compreso fra mm 2 e mm 0.05): 20-30 % in peso sulla
terra fine

Limo (diametro compreso tra mm 0.05 e mm 0.002): 30-50 % in peso sulla
terra fine

Argilla (diametro inferiore a mm 0.002): 10-30 % in peso sulla terra fine

I complesso di scambio dovrd essere verificato nei seguenti valori:
Capacitd di scambio cationico: 8-30 meq/100g

Calcio scambiabile (CaO): 500-2000 mg/kg

Magnesio scambiabile (MgO): 80-200 mg/kg

Potassio scambiabile (K20): 80-200 mg/kg

Saturazione Basica :30-90 % CSC
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» Rapporto Ca/Mg: 2-10

» Rapporto Mg/K: 2-5
Il Fosforo assimilabile (P205) dovrd essere presente in una quantita
compresa
tra 30 e 200 mg/kg. La salinitd dovra essere inferiore a 2.50 mS/cm. Gili
elementi impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla
Legge n° 748 del 19.10.1984, Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.
La terra di coltivo dovra essere priva di sostanze tossiche ed agenti
patogeni.
Pacciamatura
Con pacciamatura si infende una copertura del terreno per scopi diversi
(es. conftrollo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, ecc.). La
pacciamatura in materiali organici dovrd essere costituita da residui della
lavorazione del legno. Gli elementi di legno saranno, in generale, di
dimensioni, sul lato maggiore, comprese tra 3 e 4 cm; per lo strato
superficiale di finitura, invece, dovranno essere di dimensioni comprese fra
2 e 3 cm. In alternativa alla corteccia di conifera si potra utilizzare, su
parere favorevole della Direzione Lavori, una stuoia (in fibre di legno
ovvero cocco, paglia, sisal o altra fibra vegetale), confinata da due
microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, fornita in rotoli di
larghezza m 2,00.
Dischi pacciamanti per alberi forestali
Attorno alle piantine forestali verrd introdotta, alla base del fusto, una lastra
circolare in fibre naturali ed argilla (diometro cm 40), come elemento di
protezione dallo sviluppo di specie infestanti.
Elementi di protezione per alberi forestali - shelter
Verra infrodotto un elemento di protezione del fusto denominato shelter.
Tale elemento, a forma di parallelepipedo, sard in materiale plastico di

altezza non inferiore a cm 80 e largo largo 10 cm, fissato al terreno
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mediante canna di bamboo (cir. 20-22 mm, h. 1 m). Esso andrd posizionato
aftorno al fusto delle piantine forestali, per proteggerle dai piccoli roditori,
e dovra garantire protezione alle piante nei primi due anni. Dovrd
permettere, inoltre, con la propria colorazione, una facile individuazione
delle piantine forestali durante le operazioni di sfalcio o di qualsiasi altra
lavorazione. L' Appaltatore, prima della messa a dimora, dovra presentare |
campioni di tali elementi alla Direzione Lavori. Quest'ultima approverd ed
indichera lo shelter ritenuto piu adeguato allo specifico utilizzo.

Elementi di sostegno per alberi sviluppati

Per ogni albero sviluppato verrd introdotto, come indicato negli elaborati
di progetto, n. 1 palo di sostegno. Essi, in legno di conifera scortecciato,
appuntiti ad una estremitd e trattati in autoclave con soluzione
antimarcescente o impregnante, avranno un diametro di cm 8 ed una
lunghezza di m 3.00-3.80. In alternativa, su indicazione della Direzione Lavori
si potranno usare pali in castagno scortecciati con la punta impregnata. Le
legature dovranno rendere solidali le piante al palo di sostegno e
dovranno essere realizzate in cinture di gomma (o in fibra sintetica). Si
dovrd mettere in opera, inoltre, un cuscinetto antifrizione, di adatto
materiale, per evitare danni alla corteccia.

Materiali vegetali

Al momento della fornitura, I'Appaltatore, nel sottoporre I materiale
all'approvazione della Stazione Appaltante, dovrd fornire  una
certificazione, da parte del produttore riguardante la corrispondenza dei
prodotti alle normative vigenti e le prove di controllo qualitd a cui sono
stati sottoposti.

Piantine forestali

I materiale per gliinterventi di valorizzazione del carattere naturalistico sara
costituito da piantine forestali (alberi ed arbusti) cosi come indicato negli

elaborati di progetto. L'Appaltatore avra l'obbligo di dichiarare la
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provenienza degli alberi; questa dovra essere accertata dalla Direzione
Lavori, la quale, comunque, si riserverd la facolta di effettuare visite ai vivai
sia per scegliere le piante (di migliore aspetto o comunque idonee per i
lavori da realizzare) sia per scartare quelle che presenteranno eventual
difetti o tare di qualsiasi genere. La Direzione Lavori avra quindi il diritto, a
proprio insindacabile giudizio, sia di respingere piante non adatte sia di
accettare la fornitura con riserva evidenziondone gli eventuali difefti.
L'Appaltatore dovrd sostituire a proprie spese le piante morte o sofferenti
enfro la prima stagione vegetativa successiva allimpianto nonché
sostituire, anche successivamente, le piante in relazione a difetti di fornitura
o di manutenzione evidenziati per iscritto dalla Direzione Lavori. Ogni
partita di piante dovra essere corredata di passaporto fitosanitario come
previsto da normativa vigente. Tutto il materiale vegetale dovra rispettare
le seguenti norme di Legge:

» Legge n° 269 del 22.05.1973, Disciplina della produzione e della
commercializzazione di sementi e di piante da rimboschimento;

= D.Lgs n° 535 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali,

= D.Lgs n° 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE
concernente le misure di protezione contro l'infroduzione negli Stati
memobri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

= D.M. 22.12.1993, Misure di protezione confro I'infroduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali.
Tutto il materiale dovrd essere stato riprodotto per seme o talea idonei (per
specie, varietd e cultivar) alle indicazioni del progetto, dovra essere
accettato dalla DIREZIONE LAVORI e dovra essere esente da malattie,

parassiti, virus e deformazioni. per I'eventuale raccolta di semi si fard

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 93



Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~——

riferimento al Corpo forestale dello Stato.La parte aerea delle piante dovrd
avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto, non
"filato", che non dimostri una crescita troppo rapida o stentata. Le radici
dovranno risultare pienamente compenetrate nel terriccio senza
fuoriuscirne: L'apparato radicale dovra presentarsi sempre ben accestito,
ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. |
contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante contenute senza presentare, al
loro interno le cosiddette “spiralate”.

Alberi

Gli alberi di tipo forestale, piante in contenitore con diametro di cm 18,
dovranno avere un minimo di due anni di etd; dovranno aver subito
almeno un trapianto, nonché avere un’'altezza cm 80 - 120.

Le piante dovranno provenire da una produzione specializzata in materiale
autoctono.

Gli alberi dovranno avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per
l'altezza di impalcatura richiesta, nonché privo di deformazioni, ferite,
cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scorticamenti, legature ed
ustioni da sole. Essi dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie
crittogamiche o virus; dovranno presentare una chioma ben ramificata,
equilibrata ed uniforme.

La Direzione Lavori, qualora le condizioni locali lo consentano, avrd facoltd
di decidere I'eventuale utilizzo di soggetti a radice nuda sebbene solo per
specie latifoglie. Le radici, in questo caso, dovranno possedere barbatelle
ben ramificate.

Arbusti

Gli arbusti di tipo forestale, piante in contenitore con diametro di cm 18,

dovranno avere un minimo di due anni di etd; dovranno essere ramificate
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a partire dal terreno con non meno di n. 3 ramificazioni, nonché avere
un’altezza (cm 60 - 80) ben proporzionata al diametro della chioma.
Le piante dovranno provenire da una produzione specializzata in materiale
autoctono. La Direzione Lavori, qualora le condizioni locali lo consentano,
avra facolta di decidere I'eventuale utilizzo di soggetti a radice nuda
sebbene solo per specie latifoglie. Le radici, in questo caso, dovranno
possedere barbatelle ben ramificate. Al momento della fornitura,
I' Appaltatore nel sottoporre il materiale da fornire all’approvazione della
Stazione Appaltante dovra fornire una certificazione da parte del
produttore riguardante la corrispondenza dei prodofti alle normative
vigenti nonché le prove di controllo qualita a cui sono stati sottoposti.
Alberi
L' Appaltatore avra l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi;
questa dovra essere accertata dalla Direzione Lavori, la quale, comunque,
siriserverd la facoltd di effettuare visite @i vivai sia per scegliere le piante (di
migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare) sia per
scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di qualsiasi
genere. La Direzione Lavori avrd quindi il diritto, a proprio insindacabile
giudizio, sia di respingere piante non adatte sia di accettare la fornitura
con riserva evidenziandone gli eventuali difetti. L'Appaltatore dovrd
sostituire a proprie spese le piante morte o sofferenti entro la prima
stagione vegetativa successiva allimpianto nonché sostituire, anche
successivamente, le piante in relazione a difetti di fornitura o di
manutenzione evidenziati per iscritto dalla Direzione Lavori Ogni partita di
piante dovra essere corredata di passaporto fitosanitario come previsto da
normativa vigente. Tutto il materiale vegetale dovra rispettare le seguenti
norme di Legge:

» Legge n° 269 del 2205.1973, Disciplina della produzione e della

commercializzazione di sementi e di piante da rimboschimento;
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D.Lgs n® 535 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla

commercializzazione dei materiali di molfiplicazione delle piante ornamentali,

D.Lgs n°® 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente

le misure di protezione contro l'infroduzione negli Stati membri di organismi

nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

D.M. 22.12.1993, Misure di protezione contro l'infroduzione e la diffusione nel

territorio della Repubblica di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
In ogni caso I'Appaltatore dovra fornire le piante esenti da malattie,
parassiti e deformazioni, corrispondenti, per specie, cultivar, caratteristiche
e dimensioni (proiezione, densita, forma della chioma ecc.), alle specifiche
del computo metrico estimativo e degli elaborati progettuali, scartando
quelle con portamento stentato, irregolare o difettoso. La parte aerea
delle piante dovra avere portamento e forma regolari, presentare uno
sviluppo robusto, non "filato", che non dimostri una crescita troppo rapida o
stentata. Gli alberi dovranno avere il tronco nudo, diritto, senza
ramificazioni per l'altezza di impalcatura richiesta, nonché privo di
deformazioni, ferite, cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine,
scorticamenti, legature ed ustioni da sole; essi dovranno essere esenti da
aftacchi di insetti, malattie crittogamiche o virus; dovranno presentare una
chioma ben ramificata, equilibrata ed uniforme. La chioma, salvo quando
diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata ed equilibrata per
simmetria e distribuzione, all'interno della stessa, delle branche principali e
secondarie. Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e
del computo metrico estimativo secondo quanto segue:

» altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto
della chioma;
» altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di

emergenza del ramo maestro piv basso (tale misura e pari a m 2,50 salvo

diversa indicazione esplicitamente riportata);
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» circonferenza del fusto: misura rilevata ad un metro dal colletto (tale
misura dovrd corrispondere a quella indicata dal progetto);

» diameftro della chioma: misura rilevata in corrispondenza della prima
impalcatura per le conifere e a due terzi dell'altezza per tutti gli altri alberi.
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati i portainnesti e I'altezza
del punto d'innesto, il quale non dovra presentare sintomi di disaffinita. In
linea di massima, gli alberi dovranno essere forniti in zolla (pane di terra), o,
su richiesta dell’ Appaltatore sard possibile utilizzare alberi in contenitore
senza con cio poter aver diritto ad alcun maggior compenso. Secondo le
esigenze locali la Direzione Lavori, per alberi a foglia caduca, poftra
ammettere la fornitura a radice nuda.
| contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, reti ecc.) dovranno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante contenute. Le zolle dovranno
essere ben imballate con un apposito involucro rinforzato (in juta, paglia,
teli di plastica ecc.). Per le piante che superino i 3-4 metri di altezza,
I'involucro di imballaggio sard realizzato con rete metallica, oppure con
pellicola di plastica porosa o altro metodo equivalente. Qualora le piante
vengano fornite in contenitore, le radici dovranno risultare pienamente
compenetrate nel terriccio, senza fuoriuscirne. L'apparato radicale dovrd
comunqgue presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni
e di radici capillari fresche e sane. Le piante dovranno aver subito i
necessari frapianti in vivaio, di cui l'ultimo sara stato effettuato da almeno
un anno o al massimo da non piu di due. Al momento della fornitura,
I' Appaltatore nel sottoporre i| materiale da fornire all’approvazione della
Stazione Appaltante dovrd fornire una certificazione da parte del
produttore riguardante la corrispondenza dei prodofti alle normative
vigenti nonché le prove di controllo qualita a cui sono stati sottoposti.
Arbusti
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L'Appaltatore avrd l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi;
questa dovrd essere accertata dalla Direzione Lavori, la quale, comunqgue,
si riserverd la facoltd di effettuare visite @i vivai sia per scegliere le piante (di
migliore aspefto o comunque idonee per i lavori da realizzare) sia per
scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di qualsiasi
genere. La Direzione Lavori avrd quindi il diritto, a proprio insindacabile
giudizio, sia di respingere piante non adatte sia di accettare la fornitura
con riserva evidenziandone gli eventuali difetti. L'Appaltatore dovra
sostituire a proprie spese le piante morte o sofferenti entro la prima
stagione vegetativa successiva allimpianto nonché sostituire, anche
successivamente, le piante in relazione a difetti di forniture o di
manutenzione evidenziati per iscritto dalla Direzione Lavori. Ogni partita di
piante dovra essere corredata di passaporto fitosanitario come previsto da
normativa vigente. Tutto il materiale vegetale dovra rispettare le seguenti
norme di Legge:

» Legge n° 269 del 22.05.1973, Disciplina della produzione e della
commercializzazione di sementi e di piante da rimboschimento;

= D.Lgs n° 535 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali,

= D.Lgs n° 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE
concernente le misure di protezione contro l'infroduzione negli Stati
memobri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

= D.M. 22.12.1993, Misure di protezione confro I'infroduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali.
In ogni caso I'Appaltatore dovra fornire le piante esenti da malattie,
parassiti e deformazioni, corrispondenti, per specie, caratteristiche e

dimensioni (proiezione, densita, forma della chioma ecc.), al computo
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metrico estimativo e degli elaborati progettuali;, scartando quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso. La parte aerea delle piante
dovrd avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto,
non "filato", che non dimostri una crescita troppo rapida o stentata.

Gli arbusti dovranno essere ramificati a partire dal terreno, con non meno
di cinque ramificazioni ed avere l'altezza proporzionata al diametro della
chioma.

L'apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari. Potranno eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le
specie a foglia caduca, mentre quelle sempreverdi dovranno essere
consegnate in contenitore o con pane di terra.Al momento della fornitura,
I' Appaltatore nel sottoporre il materiale da fornire all’approvazione della
Stazione Appaltante dovrd fornire una certificazione da parte del
produttore riguardante la corrispondenza dei prodofti alle normative
vigenti nonché le prove di controllo qualita a cui sono stati sottoposti.
Sementi

Le sementi fornite dovranno essere di ottima qualitd, in confezioni originali
sigillate e munite di certificato di identitd, con l'indicazione del grado di
purezza e di germinabilitd e della data di scadenza . Le sementi dovranno
risultare certificate a norma di legge vigente. | miscugli proposti in questa
sede pofranno subire modifiche secondo indicazioni della Direzione Lavori,
che verificherd i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei lavori.
Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovrd essere
readlizzata in canfiere mediante miscelazione delle sementi componenti
divise per qualitd; le percentuali dovranno essere calcolate sul numero
indicativo di semi. Al momento della fornitura, I'Appaltatore nel sottoporre
il materiale da fornire all’approvazione della Stazione Appaltante dovra

fornire una certificazione da parte del produttore riguardante la
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corrispondenza dei prodotti alle normative vigenti nonché le prove di
controllo qualitd a cui sono stati sottoposti.
La miscela per il prato rustico sard composta dalle seguenti specie :

» 70% Festuca arundinacea

= 10% Poa pratensis

= 10% Lolium perenne

= 5% Festuca ovina (da sostfituire con Festuca rubra in caso di diffusa
presenza in zon d’ombra)

= 5% Festuca commutata (da sostituire con Festuca rubra in caso di diffusa
presenza in zon d’ombra)
Materiali edili
Legname
Il legno non deve presentare alcun difetfto o danneggiamento che ne
comprometta il valore d'uso.
Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di
insetti e fenomeni di putrefazione. Per i legni con particolari funzioni
statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei lavori, non sono inoltre
ammissibili la cipollatura, i nodi risultanti dall'inserzione di rami stroncati o
ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in conseguenza del gelo o
di scariche di fulmine, le perforazioni dovute ad insetti o vischio. Dovranno
essere impiegate le specie legnose che presentano migliori caratteristiche
di stabilitd con riferimento al rigonfiamento ed al ritro conseguenti alle
variazioni di umidita. Il legno deve essere inserito in opera con un'umiditd il
piu possibile uguale a quella prevista come valore medio durante |l
periodo di utilizzazione. Durante le operazioni di frasporto e di
accatastamento, si farad dunque attenzione affinché tale valore medio di
umiditad non venga modificato.
| legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla

Direzione dei Lavori, dovranno presentare le caratteristiche di resistenza
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meccanica indicate nella tabella 8, che riporta i valori medio-minimi di
resistenza a trazione, compressione, flessione e taglio, determinati
mediante prove eseguite secondo le norme UNI, su campioni con il 12% di
umidita ed alla temperatura di 20 °C. Tutti i legni che hanno funzioni
statiche e negli altri casi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori,
devono essere protetti dall'attacco di funghi ed insetti, mediante misure
chimiche di difesa preventiva, usando esclusivamente sostanze che non
siano nocive alla vegetazione vivente. | legni che vengono forniti in
cantiere gia trattati devono essere muniti di un certificato che indichi il
nome e l'indirizzo dell'esecutore del frattamento, la data del trattamento,
le sostanze usate con i relativi certificati di controllo da parte di Istitufi
qualificati, le quantita di sostanze usate in g/mg e ml/mqg di superficie,
ovvero in kg/mc di volume del legno.

Qualora il trattamento venga effettuato in cantiere, le sostanze usate
devono essere munite di un certificato di controllo da parte di un Istituto
qualificato, che specifichi I'efficacia del prodotto (contro funghi o insetti,
per legni esposti alle intemperie od a contatto con l'acqua ed il suolo
ecc.), nonché il tipo di frattamento piu adatto .Secondo le indicazioni
della Direzione dei lavori, verranno utilizzati legni trattati con sistemi di
impregnazione profonda mediante apposite attrezzature operanti sotto
pressione, ovvero legni frattati con sistemi di verniciatura o immersione. Nel
caso in cui vengano utilizzati legni frattati con sistemi di impregnazione
profonda, dovranno essere prodoftti - su richiesta della Direzione dei lavori -
i diagrammi con la registrazione delle modalitd processuali. Nel caso in cui
vengano utilizzati legni trattati con sistemi di verniciatura o immersione, |l
quantitativo minimo delle sostanze da applicare dovrd comunque essere
superiore a 90 g/mq per le sostanze solubili in acqua ed a 350 ml/mq per le

sostanze oleose.

Disciplinare descrittivo-prestazionale degli elementi tecnici
Impermeabilizzazione Canale Villoresi
Progetto definitivo Pagina 101



Est Ticino Villoresi

L H
T - -———
Consorzio di Bonifica ~——
Resistenza meccanica del legnami
Designazioni Sollecitazioni
Trazione Compressione Compressione Flessione Taglio

rottura rottura valoreassic. rottura rottura

N/cm? N/cm? N/cm? N/cm? N/cm?
Abete bianco 7.850 3.725 540 6.670 490
Abete rosso 8.135 3.820 540 7.250 588
Larice 8.800 4.900 740 9.810 833
Pino silvestre 8.800 4.400 685 9.020 735
Pino silano 8.000 4.100 685 8.330 735
Abete di Douglas 8.800 4.600 640 7.740 735
Pino palustre 8.800 4.900 785 9.310 833
Acero 9.800 4.900 785 10.780 784
Carpino bianco 12.700 6.860 830 13.230 882
Castagno 9.300 4.900 686 9.800 833
Faggio 11.650 6.170 830 11.370 882
Frassino 13.700 4.960 830 11.700 931
Noce 9.300 6.370 830 800 686
Olmo 8.300 5.600 390 8.390 686
Pioppo Euramericano 6.400 3.330 295 5.880 343
Pioppo nero 7.850 3.920 345 7.350 392
Robinia 12.250 6.860 1.180 13.230 1.080

Art. 13.6 Modalita di esecuzione dei lavori

Scavi, rimozioni e riporti

Scavi

Prima di procedere all’inizio delle operazioni di scavo, I'Appaltatore dovrd
informarsi presso la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, presso gli Uffici
Tecnici pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione,
circa l'esistenza, sull'area oggetto dell'intervento, di manufatti, reti,
tubazioni, cavidotti, pozzetti, centraline o qualsiasi altro elemento interrato;
e individuarne la posizione mediante rilievi esistenti, scavi manuali di saggio
o0 apparecchiatura elettromagnetica. L'Appaltatore, in accordo con la
Direzione Lavori e la Stazione Appaltante valuterd le aree disponibili per
I'accatastamento del materiale scavato ovvero si preoccupera di
individuare le discariche attrezzate in grado di accogliere quel tipo di

materiale nelle quantita previste dal progetto. Dopo aver proceduto al
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tracciamento (vedi capitolo 3), I'Appaltatore inizierd le operazioni con
mezzi adeguati al tipo di scavo (tempi programmati, fipologia, volume e
materiale di scavo, ecc.) avendo cura di mantenere separate le diverse
tipologie di materiale scavato.

In particolare, dovrd essere accantonata preventivamente tutta la terra di
coltivo presente, ed accatastata in cumuli di altezza non superiore a m 2.
In caso di scavi con profondita superiore a m 1,50 e scarpata di scavo con
inclinazione maggiore di 1:1, la parete di scavo dovrda essere armata con
una struttura metallica o in legno. La progettazione strutturale di tale
manufatto sard redatta dall’ Appaltatore stessa e dovrd essere approvata
dalla Direzione Lavori. Al termine di ogni opera effettuata, I'Appaltatore
rilascera un certificato di rispondenza alle indicazioni progettuali, ai requisiti
prestazionali e di qualitd previsti nonché alle normative vigenti.

Rimozioni

Prima di procedere all’inizio delle operazioni di rimozione e/o demolizione,
I' Appaltatore dovrd informarsi presso la Stazione Appaltante, la Direzione
Lavori, presso gli Uffici Tecnici pubblici e presso le aziende proprietarie di
reti di urbanizzazione, circa I'esistenza, sull’area oggetto dell'intervento, di
manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, centfraline o qualsiasi altro
elemento interrato; lo stesso dovrd, inoltre, individuarne la posizione
mediante rilievi esistenti, scavi manuali di saggio o apparecchiatura
elettromagnetica. L'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori e la
Stazione Appaltante valuterd le aree disponibili per I'accatastamento del
materiale rimosso e/o demolito ovvero si preoccupera di individuare le
discariche afttrezzate in grado di accogliere quel tipo di materiale nelle
quantita previste dal progetto. Dopo aver proceduto al tracciamento
delle rimozioni e/o demolizioni, I' Appaltatore inizierd le dovute operazioni

con mezzi adeguati all'opera (tempi programmati, tipologia, volume e
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materiale da rimuovere e/o demolire, ecc.) avendo cura di mantenere
separate le diverse tipologie di materiale ottenuto. Al termine di ogni opera
effettuata, I"Appaltatore rilascera un certificato di rispondenza alle
indicazioni progettuali, ai requisiti prestazionali e di qualitd previsti nonché
alle normative vigenti.

Rimozione della terra di coltivo

La rimozione dello strato di suolo vegetale, o terra di coltivo, dovrd essere
realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra. La terra di
coltivo dovra essere asportata da tutte le superfici interessate da
costruzioni, scavi e riporti, od installazioni di cantiere, affinché possa essere
conservata e riutilizzata per le opere a verde. Per evitare la compattazione
del suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non dovranno esercitare
una pressione superiore a 0,40 kg/cm?2 e la larghezza dei cingoli non potra
essere inferiore a 500 mm. La terra di coltivo non potrd essere rimossa
nellambito delle radici di alberi da conservare. Durante la rimozione, la
terra di coltivo non pofrd essere mescolata con materiali estranei,
soprattutto se dannosi per le piante.

Accatastamento della terra di coltivo

La terra di coltivo dovra essere ordinatamente accatasta in modo tale da
non essere soggetta a transito di veicoli. Si dovranno evitare inquinamenti
sia durante l'accatastamento che durante il periodo di deposito. I
deposito dovra essere protetto contro l'erosione e le erbe infestanti e
regolarmente innaffiato per impedirne l'essiccazione. | cumuli di terra di
coltivo non dovranno essere tfroppo grandi, per evitare di danneggiare la
struttura e la fertilitd. In generale, la larghezza di base dei cumuli non dovra
superare 3 m e l'altezza 2 m. Con gquantitd molto grandi di terra di coltivo,

la larghezza di base potrd anche superare 3 m, ma in tal caso I'altezza non
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potra superare | m. Cumuli costituiti da suoli vegetali fortemente leganti
dovranno essere rivoltati almeno una volta all'anno.

Riporto meccanico di terra di coltivo

Prima del riporto dovrd essere dissodato il fondo esistente (gid ripulito da
macerie e rifiuti), mediante erpicatura semplice, seguita da scarificazione
in caso di presenza di sassi e pietre. Nella movimentazione si dovrd porre
particolare attenzione al raggiungimento di un grado di compattazione
ottimale per la crescita della vegetazione, secondo il giudizio della
Direzione Lavori; a tale scopo si dovra procedere mediante passaggi
incrociati con mezzi pesanti, se la compattazione verra giudicata
insufficiente, o con fresature superficiali qualora la compattazione
raggiunga valori troppo elevati. La fase di livellamento dovra essere
effettuata, con mezzi meccanici di tipo leggero (pale gommate compatte
o trattrici agricole), in passaggi semplici, con riduzione al minimo delle
manovre. Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate
negli elaborati di progetto e dovranno, comunque, essere approvate dalla
Direzione Lavori. Le misure degli spessori saranno da considerarsi ad
assestamento e rullatura superficiale avvenuti. Al termine di ogni opera
effettuata, I"Appaltatore rilascera un certificato di rispondenza alle
indicazioni progettuali, ai requisiti prestazionali e di qualitd previsti nonché
alle normative vigenti.

Riporto manuale di terra di coltivo

Prima del riporto dovrd essere dissodato il fondo esistente (gid ripulito da
macerie e rifiuti), mediante erpicatura semplice, seguita da scarificazione
in caso di presenza di sassi e pietre; tale operazione non verra effettuata
qualora la superficie su cui verra effettuato il riporto sard stata oggetto di
recente riporto e risulterd in condizioni di compattazione ottimali. Lo strato

superficiale verrd compattato mediante rullatura superficiale solo nel caso
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si tfratti di area destinata a prato. La fase di livellamento finale dovra essere
effettuata con rastrellature in modo da regolarizzare le superfici e formare i
piani di deflusso delle acque. Per ogni albero sara da effettuarsi un riporto
di terra di coltivo pari al volume della buca di impianto di m.1,00 x m 1,00 x
m 1,00 secondo le indicazioni dei documenti di progetto. Per ogni arbusto
e piantina forestale sard da effettuarsi un riporto di terra di coltivo pari al
volume della buca di impianto di m.0,40 x m 0,40 x m 0,40 secondo le
indicazioni dei documenti di progetto.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate nedli
elaborati di progetto e dovranno ,comunque, essere approvate dalla
Direzione Lavori. Le misure degli spessori saranno da considerarsi ad
assestamento e rullatura superficiale avvenuti. Al termine di ogni opera
effettuata, I"Appaltatore rilascerad un certificato di rispondenza alle
indicazioni progettuali, ai requisiti prestazionali e di qualita previsti nonché
alla normative vigenti.

Opere di ingegneria naturalistica

Inserimento di talee

Le talee di salice verranno inseriti nella localizzazione concordata con la
Direzione Lavori o con il tecnico Agronomo o Forestale appositamente
incaricato nel caso in cui la Direzione Lavori non sia rappresentata dalle
suddette figure professionali. Tale ubicazione, conforme alle indicazioni
degli elaborati progettuali, sard realizzata mediante la preparazione di
apposite buche d'impianto distanziate tra loro, nel senso trasversale della
scarpata, ad una distanza di minimo m 1.

Opere a verde

Messa a dimora di piantine forestali

La messa a dimora delle piantine forestali verra realizzata come di seguito

esplicitato:
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L'accatastamento delle piante in cantiere dovrd avere un tempo massimo
di 48 ore. Si dovranno evitare sia l'essiccazione sia il surriscaldamento. Le
piante dovranno essere accatastate in un luogo il piu possibile ombroso e
dovranno essere sufficientemente bagnate. Se si supererd il tempo
massimo di accatastamento di 48 ore, senza che sia possibile procedere
all'impianto nella stazione definitiva, si dovrd procedere all'impianto in una
stazione provvisoria. La stazione provvisoria dovra essere realizzata in luogo
ombroso e riparato dal vento, protetto dal ristagno d'acqua e le
inondazioni.

Le piante dovranno essere impiantate separatamente per specie e
dimensione. Ciascuna pianta dovrd essere collocata, di norma, in una
buca appositamente predisposta (dimensioni minime cm 40 x 40 x 40), con
le radici completamente circondate da terra soffice. Negli impianti
invernali, le piante piu sensibili al freddo dovranno essere provviste di una
copertura con sostanze quali paglia o ramaglie.

Il controllo e la manutenzione dovranno essere continui. Parassiti e malattie
dovranno essere combattuti subito dopo la loro comparsa. Il suolo dovrd
avere una struttura sciolta, eventualmente migliorata. Le pianfe in
contenitore potranno essere frapiantate in qualsiasi periodo dellanno
sebbene I'impianto nel periodo di riposo vegetativo (dal primo autunno
alla primavera escludendo i periodi di gelo) risulterad essere, sempre, |l
periodo otftimale. | contenitori, se di tipo fradizionale (terracotta, plastica,
ecc.) dovranno essere rimossi ed allontanati.

Prima della messa a dimora delle piante e dopo |la lavorazione del suolo,
sulla base dei disegni di progetto, I'Appaltatore dovrd redlizzare la
picchettatura delle aree omogenee di piantagione, ottenendone
I'approvazione da parte della Direzione Lavori. Nello scavo, la terra di

coltura dovrd essere separata dall'altra terra ed inserita successivamente
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nell'lambito delle radici principali delle piante. Il materiale proveniente dagli
scavi, non riutilizzabile a giudizio della Direzione Lavori, dovrd essere
allontanato dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore e sostituito con
terra adatta. Nel caso in cui il terreno di base non sia sufficientemente
permeabile, si dovranno adottare adeguate misure per impedire la
formazione di ristagni. In ogni caso, assestatosi il terreno, le piante non
dovranno presentare radici allo scoperto, oppure interrate oltre il livello del
colletto. Le radici delle piante, dopo aver asportato le parti danneggiate,
dovranno essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o
piegate.

La ferra di colfivo infrodotta dovrda essere uniformemente costipata, in
modo che non rimangano spazi vuoti attorno alle radici. Nelle buche non si
dovrd infrodurre né terra gelata né neve. Le parti aeree delle piante
danneggiate dovranno essere asportate con tagli netti. Le superfici di
taglio con diametro superiore a 2 cm dovranno essere spalmate con un
mastice caratterizzato da aggiunta di fungicida a giudizio della Direzione
Lavori. Dopo I'impianto, si dovrd innaffiare ogni pianta con un quantitativo
d'acqua pari a:

» piante arbustive: da 1 a 3 litri/giorno;
= piante arboree: da 5 a 15 litri/giorno.

Per I'imigazione e per favorire la cattura delle acque di pioggia, si dovra
realizzare un'apposita conca poco profonda attorno alla pianta. Le pietre
ed i rifiuti, le parti vegetali decomponibili e le malerbe eventualmente
emerse nelle operazioni dovranno essere allontanate. Si dovrd tuttavia
avere cura di conservare le conche attorno alle piante. Tutti gli alberi
dovranno essere dotati di elemento di protezione (shelter) e di disco
pacciamante. Lo shelter sara di tipo rigido, in materiale plastico alto non

meno di 80 cm e largo 10 cm, fissato al terreno mediante canna di
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bamboo (cir. 20-22 mm, I. 1 m). Il fasciome per legare le piante agli

ancoraggi dovrd resistere almeno per due periodi vegetativi ed essere
durevolmente elastico, senza essere cedevole. Tutti gli arbusti dovranno
essere messi a dimora con uno strato di pacciamatura.

Messa a dimora di alberi

La messa a dimora degli alberi verra realizzata come di seguito esplicitato.
L’accatastamento delle piante in cantiere dovrda avere un tempo massimo
di 48 ore. Si dovranno evitare sia l'essiccazione sia il surriscaldamento. Le
piante senza pane di terra potranno essere disposte in cataste alte non pivu
di 1,5 m con le radici, una contro l'altra, coperte con terra e
sufficientemente bagnate. Le piante con pane di terra dovranno essere
accatastate in un luogo il piu possibile ombroso, con i pani, uno contro
I'altro, coperti all'esterno con terra, paglia o torba e sufficientemente
bagnati. Se si superera il tempo massimo di accatastamento di 48 ore,
senza che sia possibile procedere all'impianto nella stazione definitiva, si
dovrd procedere all'impianto in una stazione provvisoria.

La stazione provvisoria dovrd essere realizzata in luogo ombroso e riparato
dal vento, protetto dal ristagno d'acqua e le inondazioni. Le piante
dovranno essere impiantate separatamente per specie e dimensione.
Ciascuna pianta dovra essere collocata in una buca appositamente
predisposta, con le radici nude o il pane completamente circondati da
terra soffice. Negli impianti invernali, le piante piu sensibili al freddo
dovranno essere provviste di una copertura con sostanze quali paglia o
ramaglie. Il controllo e la manutenzione dovranno essere continui. Parassifi
e malattie dovranno essere combattuti subito dopo la loro comparsa. |l
suolo dovrd avere una struttura sciolta, eventualmente migliorata. Le
piante a foglia caduca, se a radice nuda o in zolla, potranno essere

impiantate solo nel periodo di riposo vegetativo (dal primo autunno alla
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primavera escludendo i periodi di gelo), se in contenitore, invece,
potranno essere trapiantate in qualsiasi periodo dell'anno.

Prima della messa a dimora delle piante e dopo la lavorazione del suolo,
sulla base dei disegni di progetto, I'Appaltatore dovrd realizzare la
picchettatura delle piante isolate e delle aree omogenee di piantagione,
oftenendone l'approvazione da parte della Direzione Lavori.

Nello scavo (cm 100 x 100 x 100), la terra di coltivo dovrd essere separata
dall'altra terra ed inserita successivamente nell'ambito delle radici principali
delle piante. Il materiale proveniente dagli scavi, non riutilizzabile a giudizio
della Direzione Lavori, dovrd essere allontanato dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore e sostituito con terra adatta. Nel caso in cui il terreno di
base non sia sufficientemente permeabile, si dovranno adottare adeguate
misure per impedire la formazione di ristagni. In ogni caso, assestatosi il
terreno, le piante non dovranno presentare radici allo scoperto, oppure
interrate oltre il livello del colletto. Le radici delle piante, dopo aver
asportato le parti danneggiate, dovranno essere inserite nella loro
posizione naturale, non curvate o piegate.

La ferra di colfivo infrodotta dovrda essere uniformemente costipata, in
modo che non rimangano spazi vuoti attorno alle radici. Nelle buche non si
dovrd infrodurre né terra gelata né neve. Con piante in zolla, il tessuto di
protezione della zolla dovra essere asportato dopo linserimento della
pianta nella buca. Le piante di maggiori dimensioni dovranno essere
orientate con la medesima esposizione al sole che avevano nella stazione
di provenienza. Le piante sempreverdi non verranno potate; futtavia,
qualora richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eliminati i rami secchi,
spezzati o malformati. | tagli per le potature e per I'eliminazione dei rami
secchi, spezzati o malformati, dovranno essere eseguiti con strumenti

adatti, ben taglienti e puliti. In ogni caso, le parti aeree delle piante
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danneggiate dovranno essere asportate con tagli netti. Le superfici di
taglio con diametro superiore a 2 cm dovranno essere spalmate con un
mastice caratterizzato da aggiunta di fungicida a giudizio della Direzione
Lavori. Dopo I'impianto, si dovrd innaffiare ogni pianta con i seguenti
quantitativi d'acqua:

» piante arboree fino a 200 cm di altezza: da 5 a 15 litri/giorno;

» piante arboree oltre 200 cm di altezza: da 20 a 50 litri/giorno.
Per I'irrigazione e per favorire la cattura delle acque di pioggia, si dovrd
realizzare un'apposita conca poco profonda attorno alla pianta. Le pietre
ed i rifiuti, le parti vegetali decomponibili e le malerbe eventualmente
emerse nelle operazioni dovranno essere allontanate. Si dovra tuttavia
avere cura di conservare le conche attorno alle piante. Tutti gli alberi
dovranno essere ancorati con 1 pali verticali con ancoraggio realizzato
mediante una cinfura di gomma secondo le indicazioni degli elaborati di
progetto e della DIREZIONE LAVORI, tenendo conto, in particolare, della
direzione del vento dominante. | pali di sostegno (tutori) dovranno resistere
almeno per due periodi vegetativi; dovranno essere diritti, scortecciati e
trattati in autoclave con prodotti resistenti ai parassiti; se destinati ad essere
conficcati nel suolo, i pali dovranno essere appuntiti all'estremitd di
maggior spessore. Nelle buche predisposte per le piante, i pali verticali
dovranno essere conficcati prima del'impianto per almeno 80 cm di
profondita. | pali verticali dovranno terminare ad una distanza, sotfto
I'attaccatura della chioma degli alberi, compresa tra 10 cm e 25 cm.
Con le piante in zolla, si dovrd evitare di conficcare i pali tutori attraverso la
zolla. Le teste dei pali, dopo l'infissione, non dovranno presentare fenditure:
in caso confrario, dovranno essere rifinite.
Il fasciame per legare le piante agli ancoraggi dovrd resistere almeno per

due periodi vegetativi ed essere durevolmente elastico, senza essere
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cedevole. Il tipo di collegamento tra pianta ed ancoraggio dovrd essere
tale da escludere incisioni della corteccia, durante e dopo i lavori di
piantagione; il fasciame dovra essere assicurato ai pali, in modo tale da
evitare scivolamenti. A tal fine, le legature dovranno essere realizzate per
mezzo di cinture di gomma od altro materiale sintetico.

Messa a dimora di arbusti

Per la messa a dimora di arbusti e di tappezzanti risultano essere valide le
norme generali descritte per I'impianto gli alberi. La buca d'impianto sard
di cm 40 x 40 x 40. | contenitori, se di tipo tfradizionale (terracotta, plastica,
ecc.), dovranno essere rimossi ed allontanati. Dopo I'impianto, si dovrd
innaffiare ogni pianta con un quantitativo d'acqua pari a 1 a 3 litri/giorno.
Per I'imigazione e per favorire la cattura delle acque di pioggia, si dovra
realizzare un'apposita conca poco profonda attorno alla pianta.
Pacciamatura

La pacciamatura potrd essere realizzata attorno ai soggetti arborei di
nuovo impianto, posizionando i residui della lavorazione del legno per un
raggio di 75 cm e uno spessore minimo di 8 cm. Lo stesso tipo di
pacciamatura, inoltre, verrd posizionata al disotto di tutte le aree ad
arbusti con uno spessore minimo di 8 cm, ad eccezione delle aree
allagabili dove non e prevista alcuna pacciamtura. La stesura dovrda essere
accurata e dovra evitare assolutamente di cospargere materiale sulla
parte aerea delle piante.

Garanzia di attecchimento

Per attecchimento, di un albero o arbusto (forestale e non) di nuovo
impianto, si infenderad la ripresa vegetativa per almeno il 90% della parte
epigea, senza il manifestarsi di fenomeni di essiccazione prematura di
foglie, germogli e rami. L'attecchimento si infenderd avvenuto al termine

di un anno a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla
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messa a dimora. Tutto il materiale vegetale dovrd avere una garanzia di
sostituzione per tutto il periodo di attecchimento: tale garanzia di
sostituzione sard valida per le piante morte e per le piante che dovessero
deteriorarsi gravemente durante tale periodo. In caso di morte ripetuta
delle piante, la sostituzione dovra essere effettuata ogni qualvolta
necessaria, fino al definitivo atftecchimento. Saranno a carico
dell'Appaltatore I'eliminazione ed allontanamento degli esemplari morti o
malati, la fornitura dei nuovi soggetti e la loro messa a dimora.
Per le superfici prative la garanzia avra una durata variabile in funzione del
periodo necessario alla nascita del prato. Andranno traseminate o
riseminate le aree che la Direzione Lavori riterrd opportune per il mancato
raggiungimento degli standard di copertura previsti. La trasemina
prevederd |'arieggiamento del suolo e la semina di una quantita di
semente doppia rispetto alla percentuale di copertura mancante, mentre
nella risemina si effettueranno fresatura, rastrellatura, semina, reinterro del
seme, concimazione e rullatura superficiale nelle modalitd descritte in
precedenza. Tutte le garanzie verranno estese fino alla ultimazione dei
lavori qualora essa avvenga dopo i termini previsti. Alle forniture, messe a
dimora e formazioni di prato effettuate per sostituzione si applicheranno le
medesime condizioni di garanzia previste a partire dalla data della loro
messa a dimora o formazione. Qualora gli interventi prevederanno la
manutenzione per un anno delle opere a verde, la garanzia di
attecchimento verrda estesa a tutta la durata della manutenzione stessa.
Art. 13.7 Manutenzioni
Opere a verde
Dal momento di ultimazione dei lavori si dovra provvedere alle opere di
manutenzione della vegetazione di nuovo impianto con un periodo

minimo di un anno. Per tutte le opere a verde sard da effettuarsi la
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manutenzione ordinaria e straordinaria dall'impianto fino alla consegna
dell'opera; in particolare dovranno effettuarsi le necessarie irrigazioni dei
prati e delle alberature e le seguenti operazioni specifiche.

Alberi, arbusti e piantine forestali

Per gli alberi, gli arbusti e le piantine forestali si dovrd provvedere, almeno
tre volte I'anno, al controllo dello stato di salute delle piante, al taglio delle
parti secche, alle cure localizzate, al conftrollo e ripristino del tornello, della
pacciamatura, e della conca per il trattenimento dell’acqua, pulizia
manuale dalle infestanti, ripristino dei pali tutori e confrollo dei legacci per
alberi ed arbusti sviluppati, riposizonamento e ripristino degli shelter e dei
dischi pacciamanti per le piantine forestali. Nel caso siano necessarie
concimazioni localizzate, esse dovranno essere effettuate con concimi,
adaftti alle specie considerate, ripartiti uniformemente nella zona di
espansione delle radici. Il fipo e la quantitd dei concimi, nonché le
modalitd ed i tempi di applicazione, saranno di volta in volta prescritti dalla
Direzione Lavori o da un tecnico Agronomo o Forestale appositamente
incaricato nel caso in cui la Direzione Lavori non sia rappresentata dalle
suddette figure professionali.

Le potature saranno previste solo come eliminazione di rami secchi. Esse
saranno effettuate con un taglio netto e riflato eseguito con utensili affilati
e disinfettati (soluzioni con sali di ammonio quaternari). Se le precipitazioni
naturali non saranno sufficienti, dovrd essere assicurata la distribuzione
dell’lacqua (nelle dosi sufficientemente necessarie) ogni 10 giorni, fino a
che gli alberi non avranno dimostrato indipendenza dagli interventi irrigui.
Dovranno essere confrollate, inoltre, le manifestazioni patologiche
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno onde evitarne la
diffusione e rimediare ai danni accertati. Gli interventi dovranno essere

preventivamente concordati con la Direzione Lavori.
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Prato

| lavori di manutenzione comprenderanno tutte le prestazioni, subito dopo
la semina e per tutto il periodo di garanzia, necessarie per raggiungere uno
stato idoneo del prato. Dovranno essere realizzati il controllo dello stato di
salute, I'eliminazione delle specie infestanti, la difesa fitosanitaria, gli
interventi di risemina di eventuali fallanze, le concimazioni primaverili ed
autunnali, nonché un intervento di arieggiamento e trasemina ogni due
anni. La Direzione Lavori potrd ordinare, tuttavia, misure integrative, in
relazione al tipo di prato, al decorso delle condizioni atmosferiche, alle
caratteristiche dello strato di suolo vegetale ed alla disponibilitd di sostanze
nutritive. Se le precipitazioni naturali non saranno sufficienti, dovranno
essere assicurate quattro dosi di acqua alla settimana, ciascuna da 5 1/m2,
finché il prato non sia cresciuto, ed 1 o 2 dosi di acqua alla settimana,
complessivamente da 20 I/m2, dopo la crescita. L'acqua dovra essere
distribuita in gocce il piu piccole possibile.

Il prato dovra essere sfalciato di regola n. 6 volte I'anno sebbene potra
essere deciso diversamente, dalla Direzione Lavori, in funzione del tipo di
fruizione e della particolare composizione del tappeto erboso. L'altezza
dell'erba non potrd essere ridotta a meno di 5 cm. Per il taglio potranno
essere usati solo apparecchi che non lasciano tracce permanenti nel
tappeto erboso. L'erba tagliata dovra essere di regola immediatamente
allontanata. L'Appaltatore sard tenuto a sostituire ogni superficie erbosa
che presenti una crescita irregolare o difettosa delle essenze prative
oppure che sia stata giudicata, dopo tre sfalci, insufficiente dalla Direzione
Lavori.

Pacciamatura
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Tutta la superficie pacciamata dovrd essere controllata annualmente e se
necessario reintegrata e distribuita al fine di ottenere una superficie smossa
ed uniforme.

Opere di ingegneria naturalistica

La manutenzione regolare delle opere di ingegneria naturalistica
permetterd di conservare |'efficienza dei sistemi di consolidamento
realizzati e garantire la progressiva evoluzione dell’ecosistema avviato. Per
le talee di salice, dovra essere effettuato il controllo dell’attecchimento
con eventuale infroduzione di nuove talee. Se le precipitazioni naturali
risulteranno essere insufficienti, nel periodo di crescita vegetale si dovra
provvedere ad irigare fino a che la crescita delle piante e delle talee
appaia assicurata. La Direzione Lavori, od il tecnico Agronomo o Forestale
appositamente incaricato nel caso in cui la Direzione Lavori non sia
rappresentata dalle suddette figure professionali, valuterd caso per caso

I'opportunitd di interventi straordinari su tali opere.
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